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السلابذ الخياضية لتلاءم الاستخجام تحقيق أندب الخؾاص الؾعيفية لأقسذة 
 الشيائى

   طو حديؽ شخيجح رحاب /أ.م.د
 كمیة- أستاذ مداعج السلابذ والسشدػجات

 الاسكشجرية جامعة-الشػعیة التخبیة

 سؾزان عادل عبج الخحيؼ عمى  /أ.م.د
 التخبیة كمیة- وندیج ملابذ أستاذ مداعج 

 جامعة بشيا-الشػعیة
 م6262-9-62تاريخ السخاجعة  م6262-9-7تاريخ الخفع 

 م6262-02-7تاريخ الشذخ  م6262-9-08تاريخ التحكيؼ 
 البحث:ممخص 

دراسة تأثيخ بعس عػامل التخكيب البشائى عمى الخػاص الصبیعیة  ييجف البحث إلى
يحقق أندب الخػاص تخكيب بشائي لأفزل لمتػصل والسیكانیكیة للأقسذة السشتجة تحت البحث، 

 إنتاج تعولتحقيق ذلظ للأقسذة السشتجة تحت البحث للاستخجام كسلابذ رياضیة، الػضیفیة 
مشاسبة ليحا الغخض بسػاصفات ثابتة لخيػط الدجاء لجسیع الأقسذة السشتجة تحت البحث  أقسذــة

 ( فتمة،69وعجد الفتل/الدع )( تخقیع انجميدى، 1/0:%( نسخة ) 011مغ خامة البػلى استخ)
وبالستغيخات (، 0/0السشتجة تحت البحث مغ ندیج سادة )لجسیع الأقسذة ندجى ثابت وتخكيب 
 الأتية: 

بػلي إستخ/كػل ماكذ، بػلي قصغ، )بػلي إستخ، بػلى إستخ/لیكخا،  نؾع خامة خيط المحسة -
 .إستخ/ ديخمداكذ(

 ( لحسة/سع.55، 61، 56، 58، 68)كثافة خيط المحسة فى وحجة الكياس -
 ( تخقیع إنجميدى .71/0، 61/0، 81/5، 81/0) نسخة خيط المحسة -

الأولیة عمى الأقسذة السشتجة تحت البحث، تبع ذلظ  التجييداتىحا وقج تع إجخاء بعس 
تحت البحث )سسظ القساش، قػة الذج  السشتجة الأقسذة عمي السعسمیةالاختبارات مجسػعة مغ 

ة، العدل الحخارى، مقاومة التػبيخ، والاستصالة فى إتجاه المحسة، نفاذية اليػاء، درجة الرلاب
الاحتكاك الجاف والخشب(، ثع تحميل الشتائج إحرائیاً لجراسة تأثيخ متغيخات عػامل الجراسة عمى 

أفزل مػاصفات لأقسذة السلابذ الخياضیة  أنإلى  وتؾصمت الجراسة الخػاص الػضیفیة لمسشتج،
رقع ػع الجراسة والستسثمة فى: العيشة السشتجة تحت البحث تتفق والخػاص الػضیفیة لمسشتج مػض

%( بسػاصفات خیط لحسة مغ  1:: 61( السشتجة مغ قساش مخمػط بػلى إستخ/ ديخمداكذ )9)
 ( حجفة/سع.61( تخقیع انجميدي، )71/0خامة مخمػط بػلى إستخ/ديخمداكذ، نسخة)
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 لتخكيب البشائى،السلابذ الخياضیة، الأداء الػضیفى، ا الخػاص الػضیفیة،الكمسات السفتاحية: 
 (. Microfiberالألیاف متشالیة الجقة )السیكخوفيبخ 

Achieving the Most Appropriate Functional Properties for 

Sportswear Fabrics to Suit the Final use 

Abstract : 
  The research aims to study the effect of some structural 

composition factors on the physical and mechanical properties of the 

fabrics produced under the research, to reach the best structural 
composition that achieves the most appropriate functional properties for 

the fabrics produced under the research for use as sportswear. Fabrics 

suitable for this purpose were produced with fixed specifications for warp 

threads for all fabrics produced under the research from number (70/1) 
English counting 100% polyester, and the number of twists/cm (36) 

twists, and a fixed textile composition for all fabrics produced under the 

research from plain weave (1/1), and with the following variables: 

 Type of weft thread (polyester, polyester/lycra, cotton, 

polyester/coolmax, polyester/Dermizax). 

 Weft thread density in the unit of measurement (35, 25, 23, 30, 22 

weft/cm). 
 Weft thread number (50/1, 50/2, 30/1, 40/1) English counting. 

Some preliminary preparations were carried out on the fabrics produced 

under the research, followed by a set of laboratory tests on the fabrics 

produced under the research (fabric thickness, tensile strength and 
elongation in the weft direction, air permeability, hardness, thermal 

insulation, resistance to pilling, dry and wet friction), then statistically 

analyzing the results to study the effect of the variables of the study 
factors on the functional properties of the product. The study concluded 

that the best specifications for the sportswear fabrics produced under the 

research are consistent with the functional properties of the product under 

study, which are: Sample No. (6) produced from a polyester/ Dermizax 
blended fabric (30: 70%) with weft thread specifications from a 

polyester/Dermizax blended material, number (40/1) English counting, 

(30) threads/cm. 
Keywords: Functional properties, Sportswear, Functional Performance, 

Structural Composition, Microfiber. 
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 : سقجمة والسذكمة البحثيةال
برـػرة سـخيعة مدـتخجمة فـي العـالع  الستصـػرةإحجى الرـشاعات السيسـة و السشدػجات صشاعة  

لتصبيــق إســتخاتیجیة كـل مدــتحجثات العرـخ مــغ الأسـاليب الفشیــة الحجيثـة، والتكشػلػجیــا الستصـػرة، 
أقسذـــة السلابـــذ ، ىـــا الـــػضیفيأداءالتسيـــد لسشتجاتيـــا مـــغ حيـــث تحدـــيغ خػاصـــيا بســـا يتشاســـب و 

جيـا عسػمـاً ، التـى تحطـى فـى مجـال إنتاالسشدـػجات صـشاعة فـي مـغ السشتجـات السيسـةالخياضیة 
 لسا يجب أن تتستع بو مغ جػدة فى الأداء والسطيخفي مػاصفاتيا بجانب كبيخ مغ الجقة والعشاية 

 عـغ أو الإنتـاج فـى الترـسیع سـػاء شبیعتيا تختمف في، و بسا يلاءم متصمبات الأداء الػضیفي ليا
الأقسذـة  مـغ الشػعیـات تمـظ بصبیعـة تخـتز عػامـل الإختلاف إلى الأقسذة، ويخجع نػعیات باقي

 تػضیفيـا لأساليب السختمفة ومؤثخاتيا الخامات شبیعة مشيا بغخض ملائستيا لمػضیفة التي تؤدييا،
 وإستخجاميا.

إنتاج السلابذ الخياضیة في بحث دائع عغ الخامات الشدیجیة التي تػفخ أكبخ قجر مغ 
في مجال إنتاجيا ضيخت الخاحة وأعمى درجات الأداء الػضیفي، ومع التصػرات التقشیة الستدارعة 

سسات متبايشة لسشدػجات عالیة الأداء في مختمف الأنذصة الخياضیة، لتعجد أساليب وتقشیات 
إنتاجيا تبعاً لمشطخيات الكیسیائیة الحجيثة التي إعتسجت عمى أكثخ مغ تقشیة لإكداب الألیاف 

تغيخ مغ شكميا خػاص ججيجة إضافة إلى إنتاج ألیاف ذكیة تتلاءم مع شبیعة الإستخجام و 
وشبیعتيا وفقاً لمستغيخات السختمفة السراحبة لسسارسة الخياضة بجسیع أنػاعيا، وقج أسيست 
تكشػلػجیات متعجدة في إنتاج ىحه الشػعیات الججيجة مغ الألیاف مغ بيشيا التكشػلػجیا الستشالیة 

عة كل مسارسة الجقة مسا ساعج عمى تعجد الشػعیات السشتجة مشيا، يحجد الأندب مشيا لصبی
، شعیسة،)نجلاء (, (Eric Hu, el al., 2005))،Gloria Wu, D.el al.,2013رياضة

 (.م5150خخون،آ
الكبيخ في كل مغ خػاص السیكخوفيبخ" في ىحا التحػل الستشالیة الجقة "ساىست الألیاف 

التحسل السستازة والسمسذ السدتحب حيث ترشع مغ البػلى إستخ والبػلى أميج والبػلى أكخيميمظ 
والفدكػز كسا يسكغ خمصيا مع القصغ والكتان والرػف بالتجعيجات والتسػجات التي تشتج 

أداء الخيػط  بالألیاف والتي تعصى درجة نفاذية عالیة لميػاء مسا يشعكذ عمى جػدة وكفاءة
 م(.5155أحسج، )شیساء والأقسذة السشتجة مشيا

التي تشاولت الألیاف الحجيثة وخمصاتيا،  الدابقةالجراسات فى ىحا الدياق عيخت العجيج مؽ 
وتكشػلػجیا وتصبیقات إنتاج أقسذة متصػرة مشيا برفة عامة، وأقسذة السلابذ الخياضیة خاصةً، 

https://www.econbiz.de/Search/Results?lookfor=person%3A%22Gloria+Wu%2C+D.%22&type=All
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D9%85%D8%A9%D8%8C+%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82
http://demo.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C+%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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والتى مغ شأنيا تحديغ الخػاص الػضیفیة وزيادة كفاءة تمظ السشتجات بسا يتشاسب والغخض 
تصخقت لتأثيخ إستخجام خيػط  م(6266أحسج )دراسة شيساء  ، مؽ بيشياالػضیفى ليا

( عيشة شبقاً 51لأقسذة السلابذ الریفیة، أنتجت)خػاص الخاحة والأداء  السیكخوفيبخ في تحديغ
بستغيخات لخامة المحسة )قصغ، بػلى إستخ میكخوفيبخ، وخمط قصغ وبػلى إستخ میكخوفيبخ( 

وتػصمت إلى أن إختلاف عػامل التخكيب  بشدب مختمفة، مع إختلافات لشسخة وحجفات المحسات،
دراسة أحسج الذيخ، وقامت  ،شفحةالبشائى ليا تأثيخ عمى الخػاص الػضیفیة للأقسذة الس

بإستخجام ألیاف السیكخوفيبخ في إنتاج بجلة الاحساء الخياضیة ذات الصبقة  م(6262آخخون)
الػاحجة والتى تداعج عمي تحقيق خػاص الخاحة وتفدح السجال لمجدع لإتسام عسمیة التبخيج 

لارتقاء بالسشتج ل م(6262عدة سالؼ، وآخخون، سعت)بيشسا  والتعخق دون ضيق أو إجياد،
السرشػع مغ الألیاف فائقة الجقة لیرل إلى أعمى مدتػيات الجػدة السسكشة، مغ خلال الحرػل 
عمى أندب )نسخة خیط حیاكة، نػع وصمة حیاكة، شػل عخزة حیاكة، تخكيب ندجي، كثافة خیط 

يب لحسة( للأقسذة السشتجة تحت البحث، باستخجام ثلاث كثافات لخیط المحسة، ثلاث تخاك
( مدخح، أما المحسة فكانت مغ السیكخوفيبخ نسخة 07/0% نسخة )011ندجیة، خیط الدجاء قصغ 

لمتعخف عمى خػاص الأداء الػضیفي لبعس  م(6208دراسة فخيال سمؾم ) وىجفت ( دنيخ،611)
ومعخفة نػعیات الأقسذة الخياضیة الحجيثة السفزل الأقسذة الخياضیة التجارية الحجيثة، 

) الكػل ماكذ تحقق أعمى أداء الػضیفي، شسمت الجراسة بعس أنػاع الأقسذة الحجيثةو  إستخجاميا
، وتػصمت إلى أن إختلاف خػاص أداء والاسبانجكذ والكػلج بلاك وقساش البػلى إستخ السحمى(

وأن قساش الأقسذة يعتسج عمى نػع الألیاف والتخكيب الشدجي وحجع السدامات بيغ الذعيخات، 
 أضافت دراسة، أعمى أداء وضیفي لشفاذية اليػاء وبخار الساء والعدل الحخارى  الكػل ماكذ يحقق

إمكانیة الاستفادة مغ ألیاف البػلي استخ السشتجة بتقشیة السیكخوفيبخ في  م(6202) محسؾد آمال
باستخجام نػعيغ مغ خيػط البػلي استخ )ذات الذعيخات ، إنتاج السلابذ الخياضیة لمديجات

ذات الذعيخات السدتسخة(، وكانت أىع الشتائج الستحرل عمييا أن خيػط "السیكخوفيبخ"، الجقیقة 
خوفيبخ أعصت خػاص قػة شج واستصالة أفزل مغ خيػط البػلي إستخ السشتجة مغ شعيخات السیك

مدتسخة، مع وجػد علاقة ارتباشیة مػجبة بيغ كل مغ نسخة الخیط ووزن الستخ السخبع والدسظ 
وندبة امتراص الساء والعدل الحخاري، بيشسا وججت علاقة ارتباشیة سالبة بيغ كل مغ نسخة 

 لقساش لميػاء فقط.الخیط ونفاذية ا

http://demo.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C+%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%8C+%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%8C+%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%8C+%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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تعج السػاصفات الشدجیة مغ الخكائد الخئیدیة فى مشتجات السشدػجات والسلابذ حيث تمعب دوراً 
ىاماً وأساسیاً تبعاً لسا تزیفو مغ آبعاد فشیة عمي السشتج الشدجي مغ خلال بعس الخػاص 

وتخصیط السرشعيغ تؤثخ عمى تفكيخ مغ الأمػر اليامة التى الصبیعیة والسیكانیكیة التى تعتبخ 
التي يتػقف عمييا وضع الأسذ العمسیة لترسیع وتشفيح تمظ في جسیع مجالات إنتاجيا و 

 . السشتجات، وتحجيج خػاص الأداء الػضیفي ليا شبقاً للاستخجام الشيائي لمسشتج
الجراسات والبحػث الدابقة لجراسة تأثيخ إختلاف مغ  العجيجإتجيت فى ضؾء ذلػ 

، مؽ بيشيا البشائیة لمسشدػجات عمى تحديغ خػاصيا بسا يتشاسب والأداء الػضیفي لياالستغيخات 
ىجفت لتحديغ الأداء الػضیفي للأقسذة السرشعة مغ  م( 6262آخخون) ،شمبي لبادراسة 

، مختمفة لخيػط المحسةتخاكيب ندیجیة باستخجام كثافات، و (عيشة 05أنتجت)ألیاف البػلى إستخ، 
 وتػصمت إلى أن إختلاف التخكيب الشدجى وكثافة المحسات ليسا تأثيخ معشػى بشدب متفاوتة

بدسة الجحجلى، رنا محبؾب  دراسة عمى الخػاص الػضیفیة للأقسذة السشفحة، وتعخضت
لخرائز الخاحة الحخارية ونفاذية اليػاء لمدي الخياضي لمفتیات بسجارس التعمیع العام  م(6266)

قامت بجراسة الخرائز الفيديائیة لعيشات الأقسذة مغ أربعة حيث ، في السسمكة العخبیة الدعػدية
احة الحخارية ونفاذية الأقسذة، وتػصمت مجسػعات متػفخة في الستاجخ، ودراسة تأثيخىا عمى الخ 

 وىجفت أيزاإلى أن التخكيب البشائى الشدیجى يؤثخ بذكل كبيخ عمى السدامیة ونفاذية اليػاء، 
لمتحقق مغ تأثيخ الخػاص الفيديائیة والسدامیة  م(6266، مخوج حمسى )طاشكشجيدراسة سمؾى 

% 011عمى مدتػى نفاذية اليػاء لأقسذة العباءة الخياضیة، وتػصمت إلى أن عيشة البػلى إستخ 
% تخيكػ، مسا يؤدي 011ء، ولمسدامیة مغ عيشة القصغ مشدػج سجمت قیساً أفزل لشفاذية اليػا

إلى تػفيخ قجراً أكبخ مغ الخاحة لمسختجيات، لقجرتو عمى نقل الحخارة والخشػبة بذكل فعال مغ 
حيث نفاذيتو لميػاء، كسا أكجت الشتائج عمى وجػد علاقة إيجابیة شخدية بيغ نفاذية القساش لميػاء 

أميخة  دراسةأيزا  إىتستو  الخػاص الفيديائیة،ومداميتو، وعلاقة عكدیة مع بعس 
بتحقيق أفزل الخػاص الػضیفیة والجسالیة لأقسذة تشاسب ترسیع ملابذ  م(6260سلامة)

ألعاب الفشػن القتالیة لسخحمة الصفػلة الستأخخة، وتػصمت إلى أن أفزل خامة السشتجة بإسمػب 
%( وذلظ مغ حيث 0وبشدبة لیكخا )الغدل السسذط لخیط المحسة بتخكيب ندجي شبیكة تقميجية 

نجلاء الػضیفیة لأقسذة بجلة الجػدو، إىتست كحلظ الخػاص الػضیفیة السقاسة لتحديغ الخػاص 
ذة لإنتاج ملابذ رياضیة مغ تخيكػ بجراسة أندب التخاكيب والأقس م(6260، أخخون)طعيسة

ثلاثي الأبعاد يتیح حخية الحخكة ويحقق أعمى معجلات الامتراص، وقامت بإنتاج تدعة عيشات 

http://demo.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B4%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%8C+%D9%87%D8%A8%D8%A7+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
http://demo.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%8C+%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1+%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
http://demo.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%8C+%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1+%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B7%D8%A7%D8%B4%D9%83%D9%86%D8%AF%D9%8A%D8%8C+%D8%B3%D9%84%D9%88%D9%89+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%A3%D9%85%D9%8A%D9%86
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D9%85%D8%A9%D8%8C+%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D9%85%D8%A9%D8%8C+%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82
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للأقسذة باستخجام خامات مختمفة وتخكيبات مددوجة مختمفة السداحات، وتػصمت لػجػد تأثيخ 
یة لمقساش السشتج، كسا إىتست لتخيكػ المحسة ثلاثیة الأبعاد عمى الخػاص الصبیعیة والسیكانیك

ثيخ ندبة الإسبانجكذ عمى الإنكساش في إتجاه الدجاء والمحسات بتأ م(6262أحسج)ىيثؼ دراسة 
للأقسذة السشدػجة السرشعة مغ خامة البػلي إستخ وتحجيج فاعمیة تأثيخ كل عشرخ مغ عشاصخ 
التخكيب البشائي لخيػط الإسبانجكذ لمتػصل لأفزل معجلات إنكساش الأقسذة، وتػصمت إلى أن 

اف الإسبانجكذ بجرجة عالیة لديادة ندبة الإسبانجكذ خػاص الإنكساش تعتسج عمى محتػى ألی
في إنكساش الأقسذة في إتجاه المحسو، وأضيخت أيزا أن نسخة الخیط كان ليا تأثيخ عمى 

دراسة عادل  ىجفت أيزاإنخفاض خاصیة الإنكساش في إتجاه الدجاء للأقسذة السشدػجة، 
ضیفیة للأقسذة القصشیة السخمػشة لتحقيق أفزل الخػاص الػ  م(6209اليشجاوى، مخفت سميسان)

بالاسبانجكذ السعالجة ضج الابتلال، لإنتاج أقسذة مشاسبة لبعس الفئات مغ حيث أندب) 
تخكيب ندجي، معامل تغصیة خیط المحسة(، وتأثيخ السعالجة ضج الابتلال، ودراسة تأثيخ ذلظ 

لػجػد تأثيخ معشػى   عمى جػدة الأقسذة ومجى ملاءمتيا لأدائيا الػضیفي ، وتػصمت الجراسة
لسعامل التغصیة والتخكيب الشدجى السدتخجم عمى الخػاص الصبیعیة والسیكانیكیة السختمفة 

بإنتاج نػعیات مختمفة مغ  م(6209الميثي) عسخوقامت دراسة في حيغ لمقساش تحت الجراسة، 
أقسذة البػلي إستخ الریفیة باستخجام خيػط البػلي إستخ السدتسخة بسا تحسمو مغ متغيخات 

ستخ أحادية المػن متعجدة في خيػط الدجاء ليتحقق التشػع اللامحجود في إنتاج أقسذة البػلي أ
والحرػل عمى أقسذة صیفیة بخػاص ججيجة ومبتكخة بيا العجيج مغ السطاىخ الدصحیة 

 الديجة دراسةوتشاولت أيزا  والسمسدیة تجعميا أكثخ جاذبیة وتأثيخاً باستخجام متغيخات البحث،
خػاص الأداء الػضیفي لمسلابذ تحجيج تأثيخ خمط الألیاف القصشیة عمى  م(6209) الشحخاوى 
%( لكل مغ )قصغ/ بػلي أستخ، قصغ/  81%:  81، بعسل ثلاث خمصات بشدبة)الخياضیة

مػدال، قصغ/ فدكػز(، وثلاث تخاكيب بشائیة لكل قساش مخمػط )سشجل جخسیو، فايغ ريب، 
إنتخلػك(، تػصمت إلى أن عسمیة خمط الألیاف كان ليا تأثيخ كبيخ عمى إختلاف الخػاص 

إلى  (Ehab Shirazi, et al.,2018)دراسة  وتؾصمت، الفيديائیة والسیكانیكیة محل الجراسة
أن معاييخ الخاحة تحجدىا خرائز الشدیج، وأن ىشاك علاقة مباشخة بيغ كثافة الخيػط، ووزن 

 ,Hafez S. Hawas)كسا أكجت أيزا دراسة  ،الستخ السخبع، وبيغ سسظ الشدیج ونفاذية اليػاء
عمى وجػد علاقة مباشخة بيغ الػزن، الدسظ، الصػل، ومقاومة الميب للأقسذة السشتجة  (2017

 م(6207ليام الغدالى، حشان العسؾدى)وأكجت دراسة  تحت البحث وعػامل التخكيب البشائى ليا،

http://demo.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C+%D9%87%D9%8A%D8%AB%D9%85+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AF%D8%A7%D9%8A%D9%85+%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF
http://demo.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%8C+%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88+%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%87+%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A+%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%87+%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A+%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF
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وجػد تأثيخ لمستغيخات البشائیة عمى الخػاص الفيديكیة وخػاص الخاحة لأقسذة خلايا الشحل ثلاثیة 
إلى التحجيج الأمثل لجػدة أداء  م(6202جييان عبجالحسيج، وآخخون )وىجفت دراسة عاد، الأب

السمبذ الخياضي، للاستخجام في الطخوف السشاخیة الحارة والذجيجة الحخارة، وقج أجخيت دراسة 
استكذافیة عمى ملابذ التجريب الخياضي الذائعة الاستخجام في مرخ لمتعخف عمى تخكيباتيا 

شسمت الجراسة ترسیع وإنتاج ثسانیة أنػاع مختمفة مغ التخكيبات البشائیة )شبقة و شبقتان(  البشائیة،
وباستخجام أربعة تخكيبات مختمفة لمخيػط السدتخجمة في ترشیعيا، وتػصمت إلى تحجيج أفزل 
 الكثافات الصػلیة لمخيػط وأمثل التخكيبات البشائیة لأقسذة التخيكػ السدتخجمة لمػصػل إلى أفزل

تأثيخ إختلاف تقشیة إنتاج وتخكيب خيػط البػلي  م(6202أميخه أحسج) أداء، تشاولت أيزا دراسة
  استخ عمى الخػاص الػضیفیة والجسالیة للأقسذة.

يتزح أن الأداء الػضیفي لأقسذة السلابذ الخياضیة يعتسج عمى ما  فى ضؾء ما سبق
يتػفخ بيا مغ خػاص تلاءم الغخض مشيا، والتى تتغيخ وفقاً لعػامل التخكيب البشائى لمقساش 
السشدػج، ونطخاً لأن السػاصفات الكیاسیة الخاصة بأقسذة السلابذ الخياضیة لازلت تحتاج إلى 

اد الخام أو في تقشیات الإنتاج لابتكار أساليب فشیة وتكشػلػجیا دراسات عمسیة سػاء في السػ 
الأمخ الحي دعا ىا الػضیفي، أداءمتصػرة، وألیاف ذكیة لتحديغ خػاصيا الأدائیة بسا يتشاسب و 

 الیاف السیكخوفيبخ" وما يشصػي عمييا مغ خػاصسحاولة الكذف عغ ألیاف حجيثة "ل الباحثتان
بخمصاتيا مع القصغ  Dermizax“) ديخمداكذ"،  ”Cool max”وإنتاج أقسذة مشيا)كػل ماكذ

والبػلى استخ بستغيخات بشائیة متشػعة لإنتاج أقسذة رياضیة بقجر أكبخ مغ التحديشات والابتكارات 
لمتؾصل ومؽ ىشا جاءت فكخة البحث ، بخػاص ججيجة تحقق أفزل خػاص أداء لتفى باستخجاميا

ص الؾعيفية للأقسذة السشتجة تحت البحث للاستخجام حقق أندب الخؾاتخكيب بشائي يلأفزل 
 كسلابذ رياضية.

 :البحث  مذكمة
 تتسثل مذكمة البحث في التداؤل الخئيدي الآتي: 

ما تأثيخ إختلاف بعس عػامل التخكيب البشائى عمى الخػاص الػضیفیة للأقسذة السشتجة تحت 
 البحث ؟

 التالية:ويتفخع مؽ ىحا التداؤل الخئيدي التداؤلات 
ما تأثيخ إختلاف نػع خامة خیط المحسة عمى الخػاص الػضیفیة للأقسذة السشتجة تحت  .0

 البحث؟ 
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ضیفیة للأقسذة السشتجة تحت ما تأثيخ إختلاف كثافة خیط المحسة/سع عمى الخػاص الػ  .5
 ؟البحث

 ما تأثيخ اختلاف نسخة خیط المحسة عمى الخػاص الػضیفیة للأقسذة السشتجة تحت البحث؟ .6
 أىجاف البحث :

في تحقيق أندب الخػاص الػضیفیة لأقسذة السلابذ الخياضیة يتسثل اليجف الخئيدي لمبحث 
 ، ويشبثق مؽ ىحا اليجف مجسؾعة مؽ الأىجاف الفخعية وىي:لتلاءم الغخض مشيا

الػصػل إلى أفزل نػع خامة خیط لحسة عمى الخػاص الػضیفیة للأقسذة السشتجة تحت  .0
 البحث.

أندب كثافة لخیط المحسة/سع عمى الخػاص الػضیفیة للأقسذة السشتجة تحت الػصػل إلى  .5
 البحث.

 الػصػل إلى أندب نسخة خیط لحسة عمى الخػاص الػضیفیة للأقسذة السشتجة تحت البحث. .6
 أىسية البحث : 

 تخجع أىسية البحث إلى ما يمي:
ومتصػرة )كػل الإستفادة مغ مسيدات ألیاف السیكخوفيبخ لمحرػل عمى مشتجات ججيجة  .0

( ذات خػاص وضیفیة عالیة لأقسذة Dermizax”، ديخمداكذ" ”Cool max”ماكذ
 السلابذ الخياضیة. 

تقجيع أندب السقتخحات التصبیكیة بالستغيخات تحت البحث تتشاسب مع الخػاص الػضیفیة  .5
 للاستخجامات السختمفة لأقسذة السلابذ الخياضیة.

لسلابذ الخياضیة وجػدتيا وزيادة قجرتيا التشافدیة بسا تحديغ السػاصفات التشفيحية لأقسذة ا .6
 يشاسب آدائيا الػضیفى.

 فخوض البحث: 
تػجج فخوق ذات دلالة إحرائیة بيغ نػع خامة خیط المحسة وخػاص الأقسذة السشتجة  -0

 تحت البحث.
تػجج فخوق ذات دلالة إحرائیة بيغ كثافة خیط المحسة/سع وخػاص الأقسذة السشتجة  -6

 تحت البحث.
تػجج فخوق ذات دلالة إحرائیة بيغ نسخة خیط المحسة وخػاص الأقسذة السشتجة تحت  -2

 البحث.
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 أدوات البحث: 
)سسظ القساش، قػة الذج  جياز قیاسالاجيدة السدتخجمة فى الإختبارات السعسمية:  -0

التػبيخ، والاستصالة فى إتجاه المحسة، نفاذية اليػاء، درجة الرلابة، العدل الحخارى، مقاومة 
 الاحتكاك الجاف والخشب(.

 .(Vamatex– Italy – 401 sايصالي الرشع ) -نػل فاماتكذ:  نؾل الشديج السدتخجم -6
 حجود البحث: 

 الحجود السؾضؾعية:  -0
 :مشاسبة ليحا الغخض، بسػاصفات ثابتة لخيػط الدجاء  أقسذــة إنتاج تع الخامات الشديجية

( تخقیع 1/0:%( نسخة ) 011لجسیع الأقسذة السشتجة تحت البحث مغ خامة البػلى استخ)
السشتجة تحت ندجى ثابت لجسیع الأقسذة وتخكيب  ( فتمة،69انجميدى، وعجد الفتل/الدع )

 وبالستغيخات الأتية: (، 0/0البحث مغ ندیج سادة )
)بػلي إستخ، بػلى إستخ/لیكخا، قصغ، قصغ، بػلي إستخ/كػل  امة خيط المحسةنؾع خ -

 011تحت البحث، بػلي إستخ) بتختيب عيشات الأقسذة، ماكذ، بػلي إستخ/ ديخمداكذ(
 1:61:%(، مخمػط بػلى إستخ/قصغ ) 01%(، مخمػط بػلى إستخ/لیكخا بشدبة لیكخا )

 81: 81ط بػلى إستخ/كػل ماكذ )%(، ومخمػ  71: 91%(، مخمػط بػلى إستخ/قصغ )
 %(. 1:: 61% (، ومخمػط بػلى إستخ/ديخمداكذ )

( لحسة/سع بتختيب 61، 55، 61، 56، 58، 68)كثافة خيط المحسة فى وحجة الكياس -
 تحت البحث.الأقسذة 

( تخقیع إنجميدى بتختيب 71/0، 81/0، 71/0، 61/0، 81/5، 81/0) نسخة خيط المحسة -
 تحت البحث.الأقسذة 

 سسظ القساش، قػة الذج والاستصالة فى إتجاه المحسة، نفاذية اليػاء،  :الاختبارات السعسمية
 درجة الرلابة، العدل الحخارى، مقاومة التػبيخ، الاحتكاك الجاف والخشب.

 الحجود السكانية:  -6
 قدع الشدیج في شخكة مرخ السحمة لمغدل والشدیج بالسحمة الكبخى . -
ة مرخ السحمة لمغدل والشدیج للاختبارات السعسمیة للأقسذة معامل الفحز والجػدة بذخك -

 السدتخجمة تحت البحث.
 السخكد القػمى لمبحػث بالجقي، مرخ. -
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 م.5157-5156 :الدمانية  الحجود -2
 يتبع البحث السشيج التجخيبي، والسشيج الػصفى التحميمي.مشيج البحث: 

 مرظمحات البحث : 
  :Functional Propertiesالخؾاص الؾعيفية  -0

ىى خػاص القػة والستانة والخػاص الرحیة والجسالیة لمسمبذ والخاحة والأمان، وخػاص 
وتمبیة الحاجات الػضیفیة، ومشاسبة الطخوف السحیصة  سيػلة الاستخجام والسطيخية

بالاستخجام، تقاس باختبارات متعجدة وتتحجد جػدة السشتج وملائستو للإستخجام الشيائى عمى 
م(، كسا تعخف بأنيا عسمیة الاستخجام الحكیقي لمسشتج ;510)أحسج سالسان وآخخون،  أساسيا

)الشدجي أو غيخ الشدجي( في الطخوف البيئیة السحیصة والتي مغ خلاليا يسكغ استخلاص 
الستصمبات الأساسیة للاستخجام وتحجيج الخػاص التي تتحجد جػدة السشتج عمي أساسيا) أحسج 

 م(.5101، )نػرا حدغ،م(5109سالسان وآخخون،
 : Sportswear السلابذ الخياضية -6

ثشاء مسارسة الأنذصة الخياضیة والبجنیة، تتػفخ فييا خػاص أىي السلابذ السشاسبة للارتجاء 
وضیفیة محجدة مغ شأنيا سيػلة عسمیة التشفذ وسخيان الجورة الجمػية وحخية الحخكة والستانة، 
ويذتخك السمبذ في تشطیع الإختلاف بيغ الجدع والجػ السحیط بو مغ خلال العدل الحخاري، 

م(، ولكل لعبة 5150، آخخون،شعیسةق )نجلاء التيػية، إمتراص العخق، إنتقال العخ 
السشاسبة للأداء الأمثل لمحخكات الخاصة بيحه  خاصة بيا، تتػفخ فييا الذخوط ملابذ

 م(.:511الخياضة )سمػى سمیسان، 
  Performance Functional: الأداء الؾعيفي -2

ىػ عسمیة الاستخجام الشيائى الفعمى لمسشتج )الشدجي أو غيخ الشدجي( في الطخوف البيئیة 
خلاص الستصمبات الأساسیة للاستخجام وتحجيج السحیصة والتي مغ خلاليا يسكغ إست

م(، 5115محمد عبجالله، حامج عبج الخؤوف،الخػاص التي تحققيا جػدة السشتج عمى أساسيا )
 م(.>510 ويعخف بأنو مشاسبة أو ملائسو السشتج لمغخض الحى صشع مغ أجمو )عمى زلط،

 :Structural Compositionالتخكيب البشائي  -2
يسة فى تحجيج جػدة السشتج السمبدى وملائستو الػضیفیة، يعتسج عمى ىػ أحج العػامل الس

مجسػعة مغ العلاقات الستبادلة والسذتخكة السعقجة بيغ الألیاف والخيػط والقساش السكػنة 
يسثل التخكيب البشائي للأقسذة بأبعاده الفشیة م(، >510)شیساء عامخ، لمتخكيب البشائى لمقساش

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D9%85%D8%A9%D8%8C+%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82
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تامخ ) مغ خلال متغيخاتو التحكع في خػاص الأقسذة السشتجة الجػىخ الحكیقي الحي يسكغ
 .(;9م،:511وآخخون، خمیفة

 (: Microfiberالألياف متشالية الجقة )ألياف السيكخوفيبخ  -2
( ديتكذ، 0( دنييخ أو أقل مغ )0ىى شعيخات صشاعیة فى غاية الجقة تبمغ دقتيا أقل مغ)

الألیاف فیسا بيشيا، وتعج أكثخ دقة ونعػمة مغ وتختمف دقة ونعػمة  وتستاز بالشعػمة الفائقة،
صشاعیة فيى تعصى خيػشاً وأقسذة تتسيد بالخخاوة  الألیاف الأخخى سػاء كانت شبیعیة أو

والميػنة ونعػمة السمسذ، وتدتخجم فى صشاعة الأقسذة الخقیقة والصاردة لمساء، ترشع بصخيقة 
مختمفيغ مغ البػلیسخ، ثع تشتج خيػط مغ تعتسج عمى إنتاج شعيخات ثشائیة التخكيب مغ نػعيغ 

ىحه الذعيخات تشدج إلى أقسذة وأثشاء عسمیة التجييد تفرل البػلیسخات وتتحػل الذعيخة 
 .Stylois.G.,2007(،)(S.Aالػاحجة إلى شعيخات دقیقة تعخف بألیاف السیكخوفيبخ  )

Hosseini Ravandi, M. Valizadeh, 2011،م(.5151،)أحسج الذیخ، آخخون 
 الإطار الشغخي : 

تعج السلابذ الخياضیة السجسػعة الأكثخ تشػعاً والأسخع نسػاً في سػق السلابذ الػضیفیة، 
تداعج عمى رفع معجل أداء اللاعب مع تحقيق الذعػر بالخاحة، وذلظ باستخجام تكشػلػجیا 

اضیة الأمخ الخامات الحجيثة والسصػرة، وفي الآونة الأخيخة إرتفعت ندبة مبیعات السلابذ الخي
الحي أدى إلى إىتسام مصػري السشدػجات والسرشعييغ ومرسسي السلابذ الخياضیة لإدخال قجر 
أكبخ مغ التحديشات والابتكارات عمييا، حيث إستخجمت حجيثاً ألیاف ذات تكشػلػجیا عالیة 

،)  م(5151الذیخ،آخخون،)أحسج الترشیع والتي تترف بأداءىا القػى وتػفيخىا الخاحة والخفالیة 
 م(.>510محسػد عبج الجػاد، آخخون،

في الدشػات الأخيخة حجث تحدغ کبيخ في قبػل الألیاف التخکيبیة مغ قبل السدتيمكيغ 
وکانت في مقجمتيا ألیاف السیكخوفيبخ والتي تسيدت بالعجيج مغ الخػاص التي ساعجت في ىحا 

السمسذ السدتحب، کسا تتسيد الأقسذة السرشعة التحػل الكبيخ ومشيا خػاص التحسل السستازة و 
مغ ألیاف السیكخوفيبخ فائقة الجقة بالفخامة والشعػمة وخفة الػزن والشعػمة وليا قجرة عالیة عمي 
امتراص الساء والعخق، وترشع الیاف السیكخوفيبخ مغ البػلي استخ أو البػلي أميج أو البػلي 

جقة وتشتج وىي محمػلة ولیدت مبخومة فتعصي الشدیج اکخيمیظ أو مخمػط مشيع وتكػن في غاية ال
التغصیة السصمػبة ونفاذية اليػاء اللازمة وتدتخجم في صشاعة الأقسذة الخقیقة )غادة لصفي، 

 (.م;511فاتغ محمد،م، 5115
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أثشاء مسارسة الخياضة تمعب السلابذ دوراً ميساً في الخاحة الحخارية لجدع الإندان، فسغ 
خياضیة السحافطة عمى التػازن الحخاري لمجدع في السشاخ السختمف، تعسل وضائف السلابذ ال

السلابذ عمى تبخيج الجدع في البيئة الحارة، وذلظ بأن تدسح الأقسذة بتبخخ العخق وتبجيج 
الحخارة، ولسػاصمة الأداء الجيج والاستفادة مغ فػائج الخياضة يجب الحفاظ عمى مدتػى الخاحة 

، ومغ ثع يجب تػافخ بعس الخػاص الصبیعیة م(5155ى، رنا محبػب،)بدسة الجحجل لمسسارس
 .(Shilpi Akter,et al .,2014) والسیكانیكیة بيا بسا يجعع الأداء الػضیفى الجيج ليا

 خؾاص الأداء الؾعيفي للأقسذة السشدؾجة: 
: تحجد قجرة السشدػج عمى خؾاص الأداء التي تؤثخ عمى طؾل العسخ الاستيلاكي للأقسذة .0

 التحسل تتأثخ بالعػامل مثل قػة شج الأقسذة، الاستصالة، مقاومة الاحتكاك .
: تتأثخ بعجة عػامل مشيا مقجار العدل والتػصيل الحخاري خؾاص تحقيق الخاحة الحخارية .5

 للأقسذة، نفاذية الأقسذة اليػاء، امتراص الأقسذة لمخشػبة.
: اندجالیة الأقسذة، سات مشياىشاك عجة خؾاص تؤثخ في السغيخ الجسالي لأقسذة السمبؾ  .6

 ومقاومة التػبيخ، سسظ القساش، لػن وممسذ القساش.
: تتأثخ بسعجل اتداخ الأقسذة ومجى قابميتيا لعسمیات خؾاص سيؾلة العشاية بالأقسذة .7

 الغديل والكي الستكخر .
يسكؽ ترشيف خؾاص الأداء الؾعيفي لأقسذة السلابذ الخياضية تبعاً لدمؾك السشتج الشدجي 

 تجاه ما يتعامل معو مؽ متغيخات، تبعاً لاستخجامو الشيائي إلى: 
مشيا نفاذية اليػاء وامتراص الساء وقػة  (:Positive propertiesخؾاص إيجابية ) -

الذج ومقاومة الاحتكاك، الستانة، ثبات المػن، مقاومة التػبيخ، الاستصالة، الاندجالیة، 
 مقاومة الكخمذة، السمسذ.

مشيا الرلابة والانكساش وزيادة الػزن  (:Negative propertiesخؾاص سالبة ) -
 م(.>511م(،) مشى وجیو، 5108والدسظ )أميخة أحسج، 

 : مؽ بيشياخؾاص عامة يجب تؾافخىا في السلابذ الخياضية عمى إختلاف أنؾاعيا 
 يجب أن تكػن أقسذة السلابذ الخياضیة عمى قجر عالى مغ العدل الحخاري العدل الحخاري: 

 . لمحفاظ عمى درجة حخارة الجدع ثابتة فى الأجػاء السختمفة
لابج أن تتدع أقسذة السلابذ الخياضیة بجرجو عالیة مغ امتراص الخشػبة إمتراص الخطؾبة: 

 والقجرة عمى نقل ىحه الخشػبة مغ الجدع الى الخارج حتى يطل الجدع جافاً.
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اضیة عمى عجم زيادة الحسل السیكخوبي عمى لابج أن تعسل أقسذة السلابذ الخيمزادة لمبكتيخيا: 
 .جدع الإندان، الحى مغ شانو السداعجة فى الحفاظ عمى مدتػى الشطافة الذخریة

نطخاً لأنو فى أغمب الأحیان تختجي السلابذ الخياضیة خارج مقاومة الأشعة فؾق بشفدجية: 
مة للأشعة فػق البشفدجیة السشدل وفى أوقات الشيار، فإنو مغ السيع أن تكػن ىحه الأقسذة مقاو 

 .((Devanand Uttam, 2013التى تدبب أضخار بالغة أشجىا سخشان الجمج 
التخكيب البشائي ىػ مجسػعة مغ العلاقات الإنذائیة التي تخبط بيغ الألیاف داخل الخيػط 
السشدػجة باسمػب بشائي معيغ مسا يجعمو العشرخ الخئیدي في تحجيج جسیع ما يترف بو مغ 
صفات وخػاص شبیعیة ومیكانیكیة ويتحكع في سمػك السشتج الشدجي الشيائي )محمد الجسل، حامج 

(، ويسكغ تحجيج العػامل الأساسیة السكػنة لمتخكيب البشائي للأقسذة السشدػجة )نػع م5115عامخ 
الخامة السدتخجمة، التخكيب الشدجي السدتخجم، نسخة الخیط لكل مغ الدجاء والمحسة، كثافة خيػط 
الدجاء والمحسة في القساش، عجد بخمات الدجاء والمحسة وإتجاه البخم، اسمػب الغدل لمخیط، 

 (.Hearle ,et al. 2005لخيػط الدجاء والمحسة ) التقمز
تأثيخ بعض عؾامل التخكيب البشائي عمى بعض خؾاص الأداء الؾعيفي لأقسذة السلابذ 

 الخياضية: 
تتأثخ بعجة عػامل بشائیة مشيا كثافة كل خيػط الدجاء والمحسة في وحجة نفاذية اليؾاء:  -0

كسة الشدیج نحرل عمى فخاغات ىػائیة السداحة، كمسا كانت الخيػط مددحسة الكثافة ومح
في الشدیج قميمة بيغ الخيػط وبالتالي تقل نفاذية الأقسذة لميػاء، ونسخ الخيػط ومقجار البخم 
بيا، ذلظ أنو بديادة قیع معامل تغصیة لمدجاء أو المحسو أو بديادة أحجىسا يشتج عشيا إنخفاض 

یجیة الأخخى( )سعجية إبخالیع، معجل نفاذية اليػاء )مع ثبات جسیع السػاصفات الشد
 م(.5117

مغ الخػاص السيسة التي يجب أن تتػفخ في جسیع السشدػجات أياً كان الإستخجام قؾة الذج:  -5
الشيائي ليا وتتأثخ قػة الذج بشػع الخامة وشخيقة غدليا، وقػة شج الخيػط، زيادة كثافة الخيػط 

 م(.5108بالسشدػج تديج قػة الذج )أميخة أحسج، 
 58: 08%(، والسلابذ تحتاج ما بيغ) 08يجب الا تقل إستصالة الأقسذة عغ )تظالة: الاس -6

م(، تدداد إستصالة الاقسذة ;511%( حتى تتحقق راحة حخية الحخكة السصمػبة )فاتغ محمد، 
بديادة الكثافة الشدیجیة وذلظ حتى نقصة معيشة بعجىا لا يراحب زيادة الكثافة زيادة في 

 م(.5108ييج حخية الخيػط للاندلاق لتحجث الاستصالة )أميخة احسج، الاستصالة وذلظ لتق
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يداىع وزن الأقسذة في السمبذ بتخفیف العبء أو الحسل عمى الجدع والحفاظ عمى الؾزن:  -2
م(، تؤثخ كثافة الخيػط السدتخجمة عمى مطيخ الشدیج 5108شكل الجدع )أميخة أحسج،

الزخوري إختیار كثافة خيػط مشاسبة وفقاً  وممسدو ووزنو وخرائرو السیكانیكیة، لحلظ مغ
  (.Hearle, et al. 2005للإستخجامات السختمفة للأقسذة )

يمعب دوراً ىاماً في إكداب السشتج الشيائي خػاص الاحداس بالخاحة، ويلاحع أن الدسػ:  -8
تقميل سسظ الأقسذة مع خفس وزنيا أكثخ أىسیة مغ خاصیة نفاذية اليػاء، وذلظ لتقميل 

الجدع في الجػ الحار، كسا أن الكیع العالیة لػزن القساش مع زيادة الدسظ تعصي  حخارة
إحداس مشخفس بالخاحة، تػجج علاقة شخدية بيغ قصخ خيػط الدجاء والمحسو السدتخجمة 

 م(.5116وسسظ القساش )سعجية ابخالیع، 
جػدة السشتج، أحج العػامل السؤثخة عمى مطيخية السلابذ حيث يقمل مغ القابمية لمتؾبيخ:  -9

ويعتسج التػبيخ عمى ثلاث عػامل ىى معجل تكػيغ زغب عمى سصح القساش، معجل تذابظ 
م(، وتختمف مقاومة الأقسذة لمتػبيخ ;511وتعقج الدغب، ومعجل ازالة التػبيخ )فاتغ محمد، 

حدب نػع الخامو، شخيقة الغدل، ومقجار البخم لمخيػط، كحلظ التخكيب الشدجي، ونسخ 
سدتخجمة وىى العػامل السدئػلة عغ خػاص صلابة أو رخاوة سصح القساش، الخيػط ال

 Yanالدسظ، ممسذ القساش سػاء مغ زيادة تعخج وخذػنة سصحو او نعػمة ممسدو. )
Shen, 2010 .) 

تؤدى مسارسة الخياضة إلى حجوث بعس التغيخات الفديػلػجیة في الجدع، لحلظ فيشاك عجة 
عشج إختیار السمبذ الخياضي، مشيا تأثيخ إختلاف الخامات عػامل يجب وضعيا في الإعتبار 

الشدیجیة التي ترشع مشيا، حيث أن كسیة العخق تديج بديادة شجة التساريغ وذلظ نتیجة إرتفاع 
درجة حخارة الجدع، فیجب أن تكػن الخامة السدتخجمة في السمبذ الخياضي تدسح بتبخخ ىحا 

سظ القساش فكمسا زاد الدسظ أدى لديادة الارتفاع في العخق لزبط درجة حخارة الجدع، وكحلظ س
 م(.6262عده عبجلله ،درجة حخارة الجدع )

 أىؼ الدسات السسيدة لمخامات السدتخجمة تحت البحث : 
يستاز بالستانة وإمتراص الخشػبة، قمة الذحشات الكيخبیة الاستاتیكیة الستػلجة مغ القظؽ: 

الاحتكاك، مغ أفزل الألیاف الدميػزية استصالة، تحسل عسمیات الغديل الستكخر، الخاحة في 
م(، وإن كان ىشاك بعس الإختلافات عغ إستخجام الأقسذة القصشیة 5108)أميخه أحسج،الاستعسال

لخياضیة، مشيا أنيا ليا قجرة عالیة عمى إمتراص الخشػبة والاحتفاظ بيا مجة فى السلابذ ا
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، الا أنو يسكغ معالجتيا (Devanand Uttam,2013)شػيمة، مسا يدبب عجم الارتیاح 
بالتقشیات الحجيثة والتى مغ شأنيا مزاعفة الكثيخ مغ السسيدات التى تشفخد بيا ىحه الأقسذة عغ 

 .((Yun Haeng Joe ,2014غيخىا 
تتسيد السشدػجات السرشػعة مغ خامة البػلى إستخ بقػة الذج، شػل العسخ البؾلى إستخ: 

الاستيلاكي نتیجة لمستانة العالیة، السخونة العالیة فالسلابذ السرشػعة مشو تحتفع بذكميا ولا 
أعمى تتجعج بديػلة، الاحتفاظ بالثشیات، وتتحسل تكخار الغديل، ليا قجرة عمى تحسل الاحتكاك 

تتسيد م(، 5108)أميخه أحسج، مغ الألیاف الديميػزية، كسا تتسيد بإعصاء السمسذ الشاعع السحبب
أقسذة الألیاف الجقیقة مغ البػلي استخ بالعجيج مغ الخرائز الجسالیة، مثل الشعػمة الفائقة ولا 

حج دنيخ( تدبب يقمل ذلظ مغ استخجاماتيا في صشاعة السلابذ إلا أن نعػمتيا الفائقة )أقل مغ وا
العجيج مغ السذاكل أثشاء ترشیع السلابذ، مغ جية أخخى تدبب السعالجات الخشبة للأقسذة في 

 .م( 5155، الحجيجيالدیدي، عادل )وججي العجيج مغ السذاكل 
مجسػعات  –ىػ إسع لعلامة تجارية يصمق عمي الخيػط السصاشیة الرشاعیة )إسبانجكذالميكخا: 

بػلي يػرثیان(، مغ خػاصيا الامتجاد الي سبعة أضعاف الصػل الأصمي وتعػد مخة ثانیة بدخعة 
بسفخدىا في  المیكخا لا تدتخجم خيػط، الي شػليا الأصمي بعج تخكيا دون التأثيخ عمي شكميا

الأقسذة لكغ يتع خمصيا مع خيػط الألیاف الأخخى لمحرػل عمي تمظ السصاشیة اللازمة لديػلة 
الحخكة والسمسذ الجيج لحا فيي تدتخجم في السلابذ الخياضیة مغ السلاحع ان المیكخا تسثل 

 م(.5150،، أخخون شعیسةنجلاء (الشدبة الأكبخ السدتخجمة لمسلابذ الخياضیة 
الأقسذة ذات خػاص حدشة بجرجة لإنتاج أنػاع مختمفة مغ خمط الميكخا مع الخامات الأخخي: 

تتشاسب مع الغخض مغ الاستعسال الشيائي لمسشتج، وأيزا لمتخمز مغ بعس العيػب)عجم 
الامتراص، وتػليج الكيخباء الاستاتیكیة والقابمیة لمتػبيخ(، وقج يحجث الخمط أثشاء عسمیة الغدل 

ستيلاك، كسا تتسيد بسقاومة وتتسيد ىحه الخيػط بالسصاشیة، بقػة التحسل والستانة، والعسخ الا
 السصاشیة والسخونة،، مقاومة الكخمذة وتداعج عمي إحتفاظ السلابذ بسطيخىا، الاحتكاك والتػبيخ

 م(.5150، آخخون،شعیسةمقاومة العتو والعفغ)نجلاء 
ترشع مغ البػلي استخ أو البػلي  "(:Microfiberالألياف متشالية الجقة )ألياف السيكخوفيبخ" 

أميج أو البػلي اكخيمیظ أو الفدكػز كسا يسكغ خمصيا بالقصغ أو الكتان أو الرػف، وتعتبخ 
أقسذة الألیاف الستشالیة الجقة مغ الأقسذة التي لاقت رواجاً في صشاعة السلابذ وبرفة خاصة 

نتاج الأقسذة ذات السصاشیة، كسا وتعج الخيػط السشتجة مشيا مشاسبة ججاً لإ، السلابذ الخياضیة

http://demo.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%8C+%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A+%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://demo.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%8C+%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A+%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D9%85%D8%A9%D8%8C+%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D9%85%D8%A9%D8%8C+%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82
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تعتبخ خيػط ألیاف البػلي أميج الستشالیة الجقة الأكثخ إنتاجاً وانتذاراً في صشاعة السلابذ، 
 ,S.A. Hosseini Ravandi) م(،5151)أحسج الذیخ، آخخون، وخاصة السلابذ الخياضیة
M. Valizadeh, 2011) ، (،5115غادة لصفي.)م 
تتسيد أقسذة السیكخوفيبخ مقارنةً بالأقسذة الأخخى بعجة خػاص : خخرائص ألياف السيكخوفيب

مشيا رخاوة ونعػمة السمسذ وكحلظ تستاز بالتجعيجات أو التسػجات التي تعصي درجة نفاذية 
أفزل لميػاء مسا يشعكذ عمى كفاءة الأداء، بالإضافة إلى كثافة نػعیة مشخفزة، تغصیة عالیة، 

اليػاء والساء، الثبات العالي للأبعاد، الإحداس بالخاحة عشج  القجرة عمى الاندجال، مقاومة
الارتجاء، القجرة عمى التشافذ حتى مع التغصیة العالیة، الثبات العالي لمربغة، درجة تػبيخ 

 ،(Stylois.G.,2007) ،مشخفزة، زيادة العسخ الاستيلاكي، مقاومة التجعج، سيػلة العشاية
(S.A. Hosseini Ravandi, M. Valizadeh, 2011). 

ترشع مغ البػلي استخ، وتتكػن مغ شبقتيغ يػضع بيشيسا نػع : Dermizaxأقسذة ديخمداكذ 
( تداعج عمى إمتراص العخق وانتقالو إلى الخارج بعيجاً عغ جدع Foamمغ البػلیسخات )

 الإندان، وتتسيد بالسمسذ الشاعع مسا يعصي إحداساً بالخاحة، وكحلظ السحافطة عمى الجدع مغ
الخياح والسصخ تعسل الصبقة الجاخمیة عمى امتراص العخق مغ الجدع، كسا تعسل الصبقة 
الخارجیة عمى نقل العخق بعيجاً عغ الجدع بيشسا تعسل الصبقة الػسصى والسكػنة مغ نػع معيغ 
مغ البػلیسخات التي يتع إضافتيا بعج ندج الأقسذة عمى تجعیع جدع اللاعب والسحافطة عمیو مغ 

 (.www.bicycleapparel.com) تالرجما
ىي أقسذة مرشعة بتكشػلػجیا عالیة وفخيجة، تعصي جدع  :Cool Maxأقسذة الكؾل ماكذ 

% عغ البػلي 51الاندان جفافاً وراحة وىي مرشعة مغ خامة البػلي استخ الستزخع بحػالي 
ضي السدتجيخ، ليشتقل العخق بعيجاً عغ جدع الاندان إلى سصح استخ العادي ذو القصاع العخ 

القساش الخارجي يجب ترسیع أقسذة تحتػي بيغ شیاتيا عمى قشػات ىحه القشػات السػجػدة 
بالخامة تدسح بانتقال اليػاء الخارجي إلى الخامة وكحلظ جدع الاندان لكي تعصي الاحداس 

اس بالجفاف والبخودة والخاحة أكثخ مغ أي خامة بالبخودة وىحا الترسیع يجعميا تعصي الاحد
 .(Musseleman, F.,1998 )أخخى 

 
 
 

http://www.bicycleapparel.com/
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 الجراسة التظبيكية:
 :السعسمية والاختبارات العسمية أولًا: التجارب

  : عيشات البحث  -0
قدع الشدیج في شخكة مرخ لمغدل والشدیج البحث ب تحت السدتخجمة الأقسذة إنتاج عيشات تع

 :التالية بالسؾاصفاتبالسحمة الكبخى عمى نػل فاماتكذ، ايصالي الرشع ، 
 : العؾامل الثابتة

 %( 011: بػلى إستخ ) نؾع خامة خيط الدجاء -
 ( قصغ مدخح تخقیع انجميدى  1/0:: )نسخة خيط الدجاء -
 ( فتمو 69) عجد الفتل/الدؼ : -
 ( 0/0: سادة )التخكيب الشدجى -

 العؾامل الستغيخة:
، بػلى إستخ/لیكخا، قصغ، قصغ، بػلي إستخ/كػل )بػلي إستخنؾع خامة خيط المحسة  -

 011] بػلي إستخ) البحثتحت بتختيب عيشات الأقسذة ، ماكذ، بػلي إستخ/ ديخمداكذ(
 1:61:%(، مخمػط بػلى إستخ/قصغ ) 01%(، مخمػط بػلى إستخ/لیكخا بشدبة لیكخا )

 81: 81%(، ومخمػط بػلى إستخ/كػل ماكذ ) 71: 91مخمػط بػلى إستخ/القصغ ) %(،
 %([. 1:: 61% (، ومخمػط بػلى إستخ/ديخمداكذ )

( لحسة/ سع بتختيب 61، 55، 61، 56، 58، 68)كثافة المحسات فى وحجة الكياس:  -
 تحت البحث.عيشات الأقسذة 

( تخقیع إنجميدى  71/0، 81/0، 71/0، 61/0، 81/5، 81/0)نسخة خيط المحسة:   -
 . تحت البحثعيشات الأقسذة بتختيب 
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 ( التالى مؾاصفات الأقسذة السشتجة تحت البحث :0يؾضح ججول )
 ( مؾاصفات الأقسذة السشتجة تحت البحث:0ججول )

رقؼ 
 العيشة

التخكيب 
 الشدجي

 مؾاصفات المحسو مؾاصفات الدجاء

 الخامة
نسخة 
 الخيط

عجد 
 الفتل/الدؼ

 الخامة
 نسخة الخيط

 )تخقيؼ انجميدى(
عجد حجفات 

 الدؼ
0 

التخكيب 
الشدجي 
سادة 

(0/0) 

بؾلى 
 إستخ
022% 
 

72/0 
تخقيؼ 
 انجميدى 

 

22 
 فتمو/سؼ

 22 22/0 بؾلى إستخ
 62 22/6 بؾلى إستخ/ليكخا 6
 62 22/0 قظؽ 2
 22 22/0 قظؽ 2

إستخ/كؾل  بؾلى 2
 ماكذ

22/0 66 

 22 22/0 بؾلى إستخ/ديخمداكذ 2
 :البحث تحت الأقسذة السشتجة تجييد -6

تست بعس التجييدات الأولیة )إزالة البػش، الغمیان فى القمػى، التبیس( لمعيشات تحت البحث 
 بقصاع التجييد بذخكة مرخ السحمة لمغدل والشدیج .

 الاختبارات التي تؼ اجخاؤىا عمى الأقسذة السشتجة تحت البحث:  -6
تع إجخاء مجسػعة مغ الاختبارات السعسمیة عمى عيشات الأقسذة السشتجة تحت البحث لتحجيج 
خػاصيا السختمفة وعلاقة ىحه الخػاص بستغيخات البحث، وقج تع إجخاء ىحه الاختبارات بسعامل 

رشػبة ندبیة )مبحػث بالجقي وذلظ في الجػ الكیاسي الفحز والجػدة بالسخكد القػمي ل
 م(. 5º± 51%، ودرجة الحخارة 98±5

 وتزسشت ىحه الاختبارات الخؾاص الآتية: 
-ASTMD1777 تع قیاسو شبقاً لمسػاصفات الكیاسیة:اختبار سسػ لمقساش )مؼ( :  -0

96(2011)    
ا الاختبار شبقاً لمسػاصفة تع اجخاء ىح اختبار قؾة الذج لمقساش فى إتجاه المحسة )كجؼ(: -6

 الكیاسیة:
ASTMD534-09 (2013)  

تع إجخاءه بشفذ السػاصفة الدابقة لقػه اختبار ندبة الاستظالة فى إتجاه المحسة )%(:  -6
 الذج. 
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تع قیاس نفاذية اليػاء شبقاً لمسػاصفات  .ث(: 6/سؼ2قياس نفاذية اليؾاء )سؼ اختبار -7
 الكیاسیة:

 ASTMD 04-737(2012) 
 ASTMD تع قیاسيا شبقاً لمسػاصفات الكیاسیة:ر درجة الرلابة )ممجؼ/سؼ(: اختبا -8

4032-08  
- ASTMDD تع قیاسو شبقاً لمسػاصفات الكیاسیة: ( : TOGاختبار العدل الحخارى ) -9

50349 
 ASTMDتع قیاس مقاومة التجبيخ شبقاً لمسػاصفات الكیاسیة: اختبار مقاومة التؾبيخ:  -7

3511 
-AATCC8تع الكیاس شبقاً لمسػاصفات الكیاسیة:  المؾن للاحتكاك:قياس ثبات  اختبار -;

(2001)   
البيانات وإجخاء السعالجات الاحرائية  : تؼ تحميلمشاقذة الفخوض والشتائج وتفديخىا : ثانياً 

( التالى 6الاصجار الحادي والعذخون، ويؾضح ججول ) Spssباستخجام البخنامج الاحرائي 
 البحث: تحت السشتجة للأقسذة الخؾاص الؾعيفية متؾسظات نتائج إختبارات

 البحث: تحت السشتجة للأقسذة الخؾاص الؾعيفية متؾسظات نتائج إختبارات) 6 (ججول
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 03.01 3.6 1.05 35 51/0 بىىً إستر 0
061.4

1 
10.4 

05.1

6 
3.5 5 5 

2 
مخيىط بىىً 

 إستر/ ىينرا
51/2 25 1.21 3.3 05.35 222 11.5 06 4 4 5 

 4 4 2.6 03.3 4. 4.2.3 02.6 2.5 1.22 23  31/0 قطن 3

 5 5 1..2 06.2 13.0 231.4 04.23 3.4 1.01 31  41/0 قطن 4

5 
مىه مامس 

Cool Max 
51/0  22 1.02 3.61 01..5 01. 12.3 ..0 4.3 5 5 

6 
 ديرمزامس

dermizax 
41/0  31 1.00 3.6. 06..1 05..4 12.4 26.. 4.0. 4-5 5 
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مةةةةةا تةةةةةأثيخ إخةةةةةتلاف بعةةةةةض عؾامةةةةةل  للإجابةةةةةة عةةةةةؽ تدةةةةةاؤل البحةةةةةث والةةةةةحي يةةةةةشص عمةةةةةي"
التخكيةةةةةةةةب البشةةةةةةةةائى عمةةةةةةةةى الخةةةةةةةةؾاص الؾعيفيةةةةةةةةة للأقسذةةةةةةةةة السشتجةةةةةةةةة تحةةةةةةةةت البحةةةةةةةةث   

 قامت الباحثتان بالتالى :
أولًا: دراسةةةةةةةة تةةةةةةةةأثيخ إخةةةةةةةةتلاف متغيةةةةةةةةخات الجراسةةةةةةةةة ككةةةةةةةةل )نةةةةةةةةؾع خامةةةةةةةةة المحسةةةةةةةةة، نسةةةةةةةةخة 
خةةةةةةيط المحسةةةةةةة، كثافةةةةةةة خةةةةةةيط المحسةةةةةةة( عمةةةةةةي خةةةةةةؾاص الأقسذةةةةةةة السشتجةةةةةةة تحةةةةةةت البحةةةةةةث 

 كلًا عمى حجاه بحداب معامل الجؾدة كسا يمى :
معامل الجؾدة لتأثيخ إختلاف متغيخات الجراسة )نؾع خامة المحسة، نسخة خيط المحسة،   -0

  كثافة خيط المحسة( عمي سسػ القساش)مؼ(:
(: الستؾسظات ومعامل الجؾدة  لتأثيخ اختلاف متغيخات الجراسة )نؾع خامة المحسة، نسخة خيط 2ججول )

 المحسة، كثافة خيط المحسة( عمي سسػ القساش)مؼ(

نسخة خيط  نؾع خامة خيط المحسة العيشات
 المحسة

كثافة خيط 
 المحسة

معامل  الستؾسط
 الجؾدة

تختيب 
 العيشات

 4 68.18 0.15 35 50/1 بؾليدتخ 1
 2 90.91 0.2 25 50/2 مخمؾط بؾليدتخ/ ليكخا 2
 1 100 0.22 23 30/1 قظؽ 3
 3 77.27 0.17 30 40/1 قظؽ 4
 Cool Max 50/1 22 0.12 54.55 5كؾل ماكذ  5
 dermizax 40/1 30 0.11 50.00 6ديخمداكذ 6

 
المحسة، نسخة خيط المحسة، كثافة خيط ( معامل الجؾدة لتأثيخ إختلاف متغيخات الجراسة )نؾع خامة 0شكل )

 المحسة( عمي سسػ القساش)مؼ(
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إخـــــــــتلاف  تةةةةةةةةةأثيخ( الدةةةةةةةةةابقان تبةةةةةةةةةايؽ 0( والذةةةةةةةةةكل )2يتزةةةةةةةةةح مةةةةةةةةةؽ نتةةةةةةةةةائج جةةةةةةةةةجول )
متغيــــــــخات الجراســـــــــة )نـــــــــػع خامـــــــــة المحســـــــــة، نســــــــخة خـــــــــیط المحســـــــــة، كثافـــــــــة خـــــــــیط المحســـــــــة( 

 :تختيب العيشات الشحؾ التالي حيث إحتل خاصية سسػ القساش)مؼ( عمي
%(  1:61:مـــــــــــغ قســـــــــــاش مخمـــــــــــػط بـــــــــــػلى إســـــــــــتخ/قصغ ) السشتجـــــــــــة (2العيشةةةةةةةةةةةة رقةةةةةةةةةةةؼ ) 

(، 5العيشــــــــة رقــــــــع ) يمييةةةةةةةةا، معامــــــــل جـــــــػدة لدــــــــسظ القســــــــاشحرةةةةةةةةمت عمةةةةةةةةى أعمةةةةةةةةى قةةةةةةةةيؼ 
ـــــــع ) يمييةةةةةةةا ـــــــع ) يمييةةةةةةةا(، 7العيشـــــــة رق ـــــــع )ثةةةةةةةؼ (، 0العيشـــــــة رق وأخيةةةةةةةخاً العيشةةةةةةةة (، 8العيشـــــــة رق

%(  1:: 61السشتجــــــــــــــة مـــــــــــــغ قســــــــــــــاش مخمـــــــــــــػط بــــــــــــــػلى إســــــــــــــتخ/ديخمداكذ ) (2رقةةةةةةةةةةةةةؼ )
 معامل جػده لدسظ القساش. أعظت أقل قيؼ 

عـــــــــغ مثیلاتيـــــــــا مـــــــــغ العيشـــــــــات لكػنيـــــــــا  (2رقةةةةةةةةةؼ ) تخجةةةةةةةةةع البةةةةةةةةةاحثتيؽ تفةةةةةةةةةؾق العيشةةةةةةةةةة
فـــــــــى تحقيــــــــق الإحدـــــــــاس  أعصــــــــت أقــــــــل قـــــــــیع، مســــــــا يجعميـــــــــا أندــــــــب لمسلابـــــــــذ الخياضــــــــیة

ــــــــــبالخاحــــــــــة  لأن خاصــــــــــیة الدــــــــــسظ  نغةةةةةةةةةةخاً  تج الشيــــــــــائي،تبعــــــــــاً لمسػاصــــــــــفة السدــــــــــتخجمة لمسش
ـــــــــــذ الخياضـــــــــــیة تبعـــــــــــاً لدـــــــــــمػك  ـــــــــــػضیفي الدـــــــــــالبة لأقسذـــــــــــة السلاب مـــــــــــغ خـــــــــــػاص الأداء ال
ــــــــخات، وتبعــــــــاً لاســــــــتخجامو الشيــــــــائي،  السشــــــــتج الشدــــــــجي تجــــــــاه مــــــــا يتعامــــــــل معــــــــو مــــــــغ متغي
عمســـــــاً بــــــــأن تقميـــــــل ســــــــسظ الأقسذـــــــة مــــــــع خفـــــــس وزنيــــــــا يقمـــــــل حــــــــخارة الجدـــــــع فــــــــي الجــــــــػ 

ـــــــــادة الدـــــــــسظ تعصـــــــــي إحدـــــــــاس الحـــــــــار، كســـــــــا أن الكـــــــــی ـــــــــة لـــــــــػزن القســـــــــاش مـــــــــع زي ع العالی
 مشخفس بالخاحة .

للأقسذة السشتجة  عمى خاصية سسػ القساشوجػد تأثيخ لإختلاف متغيخات الجراسة  تبيؽ أيزا
تحت البحث نتیجة لاختلاف شبیعة الخامة والخػاص التشفيحية لكل عيشة، ويتفق ذلظ جدئیاً مع 

)عادل ، م(6262)أحسج الذيخ، آخخون،،م(6262آخخون ،)لبا شمبي، دراسة كلًا مغ 
حيث أكجوا  م(6202آمال محسؾد،م(،)6209الميثى، عسخو(،)6209اليشجاوى، مخفت سميسان،

إختلاف خػاص أداء الأقسذة وخاصة الدسظ والػزن يعتسج عمى نػع الألیاف،  جسیعياً عمى أن
أن  م(6209الشحخاوى،)الديجه  ، وشبیعة الخامة السدتخجمة، كسا أشارت دراسةمعامل التغصیة

ائیة والسیكانیكیة للأقسذة عسمیة خمط الألیاف ليا تأثيخ كبيخ عمى إختلاف الخػاص الفيدي
 .السشتجة

 
 

http://demo.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%8C+%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88+%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%87+%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A+%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF
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معامل الجؾدة لتأثيخ اختلاف متغيخات الجراسة )نؾع خامة المحسة، نسخة خيط المحسة، كثافة  -6
 خيط المحسة( عمي قؾة الذج فى إتجاه المحسة:

)نؾع خامة المحسة، نسخة خيط  (: الستؾسظات ومعامل الجؾدة  لتأثيخ اختلاف متغيخات الجراسة2ججول )
 المحسة، كثافة خيط المحسة( عمي قؾة الذج فى إتجاه المحسة

 نؾع خامة خيط المحسة العيشات
نسخة خيط 

 المحسة
كثافة خيط 

 الستؾسط المحسة
معامل 
 الجؾدة

تختيب 
 العيشات

 2 97.56 3.6 35 50/1 بؾليدتخ 1
 4 89.43 3.3 25 50/2 مخمؾط بؾليدتخ/ ليكخا 2
 5 67.75 2.5 23 30/1 قظؽ 3
 3 92.14 3.4 30 40/1 قظؽ 4
 Cool Max 50/1 22 3.6 97.56 2كؾل ماكذ  5
 dermizax 40/1 30 3.69 100 1ديخمداكذ 6

 
( معامل الجؾدة  لتأثيخ اختلاف متغيخات الجراسة )نؾع خامة المحسة، نسخة خيط المحسة، كثافة خيط 6شكل )

 المحسة( عمي قؾة الذج فى إتجاه المحسة
ـــــــــأثيخ إخـــــــــتلاف  تبةةةةةةةةةايؽ ( الدةةةةةةةةةابقان6( والذةةةةةةةةةكل )2جةةةةةةةةةجول )يتزةةةةةةةةةح مةةةةةةةةةؽ نتةةةةةةةةةائج  ت

متغيــــــــخات الجراســـــــــة )نـــــــــػع خامـــــــــة المحســـــــــة، نســــــــخة خـــــــــیط المحســـــــــة، كثافـــــــــة خـــــــــیط المحســـــــــة( 
  :احتل تختيب العيشات الشحؾ التاليعمي قؾة الذج فى إتجاه المحسة حيث 

 1:: 61السشتجــــــــــة مـــــــــــغ قســــــــــاش مخمـــــــــــػط بــــــــــػلى إســـــــــــتخ/ديخمداكذ ) (2العيشةةةةةةةةةةة رقةةةةةةةةةةةؼ )
ـــــــى إتجـــــــاه المحســـــــة، حققةةةةةةةت أعمةةةةةةةى قةةةةةةةيؼ %(  ـــــــػة الذـــــــج ف ـــــــة  يمييةةةةةةةالسعامـــــــل جـــــــػدة لق العيش
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ـــــــــة رقـــــــــع )بالتدةةةةةةةةةاوي (، 8رقـــــــــع ) ـــــــــة رقـــــــــع ) يمييةةةةةةةةةا(، 0مـــــــــع العيش ـــــــــة  يمييةةةةةةةةةا(، 7العيش العيش
ــــــــع ) السشتجــــــــو مــــــــغ قســــــــاش مخمــــــــػط بــــــــػلى إســــــــتخ/قصغ  (2وأخيةةةةةةةةخاً العيشةةةةةةةةة رقةةةةةةةةؼ ) (،5رق

 .  اه المحسةقػة الذج فى إتجل أقل قیع معامل جػدهأعظت %(  1:61:)
عغ مثیلاتيا مغ العيشات لكػنيا أعصت أعمى قیع لقػة  (2رقؼ ) تخجع الباحثتيؽ تفؾق العيشة

خاصیة وأن قػة الذج تؤثخ بجورىا  الذج فى إتجاه المحسة، مسا يجعميا الأندب لمسلابذ الخياضیة،
كػن م( 6202، محسؾدآمال دراسة) ويتفق ذلظ مع شػل العسخ الاستيلاكي للأقسذة، عمى

 خيػط السیكخوفيبخ تعصى أفزل خػاص قػة شج.
، للأقسذة السشتجة قؾة الذج فى إتجاه المحسةلاف متغيخات الجراسة عمى تأثيخ لإخت تبيؽ وجؾد

دراسة )شيساء  نطخاً لاختلاف الخامة والخػاص التشفيحية لكل عيشة، وىػ ما يتفق مع
عػامل  حيث أتفقػا أن إختلافم(، 6207م(،)ليام الغدالى، حشان العسؾدى،6266أحسج،

)أميخه وما أكجتو دراسة التخكيب البشائى ليا تأثيخ معشػى عمى الخػاص الػضیفیة للأقسذة السشفحة، 
بشػع الخامة وشخيقة غدليا، وقػة شج الخيػط، كثافة الخيػط أن قػة الذج تتأثخ  م(6202أحسج،

 بالسشدػج.
معامل الجؾدة  لتأثيخ اختلاف متغيخات الجراسة )نؾع خامة المحسة، نسخة خيط المحسة،  -2

  كثافة خيط المحسة( عمي ندبة الاستظالة فى إتجاه المحسة :
(: الستؾسظات ومعامل الجؾدة  لتأثيخ اختلاف متغيخات الجراسة )نؾع خامة المحسة، نسخة خيط 2ججول )

 المحسة، كثافة خيط المحسة( عمي ندبة الاستظالة فى إتجاه المحسة 

 نؾع خامة خيط المحسة  العيشات
نسخة خيط 

 المحسة
كثافة خيط 

 الستؾسط المحسة
معامل 
 الجؾدة

تختيب 
 العيشات

 5 73.78 13.17 35 50/1 بؾليدتخ 1
 3 85.99 15.35 25 50/2 مخمؾط بؾليدتخ/ ليكخا 2
 6 70.59 12.6 23 30/1 قظؽ 3
 4 79.72 14.23 30 40/1 قظؽ 4
 Cool Max 50/1 22 17.85 100 1كؾل ماكذ  5
 dermizax 40/1 30 16.9 94.68 2ديخمداكذ 6

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%8C+%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://demo.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C+%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://demo.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C+%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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متغيخات الجراسة )نؾع خامة المحسة، نسخة خيط المحسة، كثافة خيط ( معامل الجؾدة  لتأثيخ اختلاف 2شكل )

 المحسة( عمي ندبة الاستظالة فى إتجاه المحسة
تبـــــــــايغ تـــــــــأثيخ اخــــــــــتلاف  ( الدةةةةةةةةةابقان2( والذةةةةةةةةةكل )2يتزةةةةةةةةةح مةةةةةةةةةؽ نتةةةةةةةةةائج جةةةةةةةةةجول )

متغيــــــــخات الجراســـــــــة )نـــــــــػع خامـــــــــة المحســـــــــة، نســــــــخة خـــــــــیط المحســـــــــة، كثافـــــــــة خـــــــــیط المحســـــــــة( 
إحتةةةةةةةل تختيةةةةةةةب العيشةةةةةةةات عمةةةةةةةي حيةةةةةةةث  إتجةةةةةةةاه المحسةةةةةةةة عمةةةةةةةي ندةةةةةةةبة الاسةةةةةةةتظالة فةةةةةةةى

   :الشحؾ التالي
ــــــــػط بــــــــػلى السشتجــــــــة مــــــــغ قســــــــاش  (2العيشةةةةةةةةة رقةةةةةةةةؼ )أفزةةةةةةةةل قةةةةةةةةيؼ كانةةةةةةةةت لرةةةةةةةةالح  مخم

ـــــــــــع ) يمييةةةةةةةةةةةا % (، 81: 81إســـــــــــتخ/كػل مـــــــــــاكذ ) العيشـــــــــــة رقـــــــــــع  يمييةةةةةةةةةةةا(، 9العيشـــــــــــة رق
ـــــــع ) يمييةةةةةةةا(، 5) ـــــــة رقـــــــع )يمييةةةةةةةا (، 7العيشـــــــة رق العيشةةةةةةةة رقةةةةةةةؼ فةةةةةةةى حةةةةةةةيؽ كانةةةةةةةت (، 0العيش
اقةةةةةةةةةةل العيشةةةةةةةةةةةات %(  1:61:مخمــــــــــػط بــــــــــػلى إســـــــــــتخ/قصغ )السشتجــــــــــة مــــــــــغ قســـــــــــاش  (2)

   عمي ندبة الاستصالة فى إتجاه المحسة. لكیع معامل جػده
عغ باقى العيشات مسا يجعميسا الأندب فى إنتاج السلابذ  (2، 2ومؽ ثؼ تتفؾق العيشات رقؼ )

الخياضیة، خاصة وأن الاستصالة مغ خػاص الأداء السيسة التي تؤثخ عمى شػل العسخ 
آمال ويتفق ذلظ مع دراسة) الاستيلاكي للأقسذة، وتحجد قجرة السشدػج عمى التحسل

خيػط السیكخوفيبخ تعصى أفزل خػاص لشدب الاستصالو فى إتجاه م( كؾن 6202، محسؾد
 المحسة.

لتشػع  الاستظالة فى إتجاه المحسةندبة  تبايغ تأثيخ متغيخات البحث عمى وتخجع الباحثتيؽ
الخامات السرشػع مشيا تمظ الأقسذة وبالتالي إختلاف خػاصيا تبعاً لاختلاف الخامة والخػاص 

)شيساء ، م(6262لبا شمبي، آخخون ،)دراسةويتفق ذلظ مع ما أكجتو ، التشفيحية لكل عيشة
فخيال سمؾم وكحلظ ما أكجت عمیو دراسة  م(،6262،)أحسج الذيخ، آخخون،م(6266أحسج ،

امات بيغ إختلاف خػاص أداء الأقسذة يعتسج عمى نػع الألیاف وحجع السد أنم( 6208)

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%8C+%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%8C+%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%8C+%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://demo.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C+%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://demo.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C+%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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، وكػن قساش الكػل ماكذ يحقق أعمى أداء وضیفي لشفاذية اليػاء وبخار الساء والعدل الذعيخات
 الحخارى والاستصالة تبعاً لستصمبات التذغيل وكحلظ السػاصفة السدتخجمة لمسشتج الشيائي.

 معامل الجؾدة  لتأثيخ اختلاف متغيخات الجراسة )نؾع خامة المحسة، نسخة خيط المحسة، -2
  كثافة خيط المحسة( عمي نفاذية اليؾاء :

(: الستؾسظات ومعامل الجؾدة  لتأثيخ اختلاف متغيخات الجراسة )نؾع خامة المحسة، نسخة خيط 2ججول )
 المحسة، كثافة خيط المحسة( عمي نفاذية اليؾاء 

نسخة خيط  نؾع خامة خيط المحسة العيشات
 المحسة

كثافة خيط 
 المحسة

معامل  الستؾسط
 دةالجؾ 

تختيب 
 العيشات

 5 33.26 160.4 35 50/1 بؾليدتخ 1
 3 46.03 222 25 50/2 مخمؾط بؾليدتخ/ ليكخا 2
 1 100 482.3 23 30/1 قظؽ 3
 2 47.77 230.4 30 40/1 قظؽ 4
 Cool Max 50/1 22 179 37.11 4كؾل ماكذ  5
 dermizax 40/1 30 159.4 33.05 6ديخمداكذ 6

 
لتأثيخ اختلاف متغيخات الجراسة )نؾع خامة المحسة، نسخة خيط المحسة، كثافة خيط   (:معامل الجؾدة2شكل )

 المحسة( عمي نفاذية اليؾاء
تبـــــــــايغ تـــــــــأثيخ إخــــــــــتلاف  ( الدةةةةةةةةةابقان2( والذةةةةةةةةةكل )2يتزةةةةةةةةةح مةةةةةةةةةؽ نتةةةةةةةةةائج جةةةةةةةةةجول )

متغيــــــــخات الجراســـــــــة )نـــــــــػع خامـــــــــة المحســـــــــة، نســــــــخة خـــــــــیط المحســـــــــة، كثافـــــــــة خـــــــــیط المحســـــــــة( 
 : إحتل تختيب العيشات الشحؾ التالي حيثعمي نفاذية اليؾاء 

مخمــــــــػط السشتجــــــــة مـــــــغ قســــــــاش  لشفاذيـــــــة اليــــــــػاء،أعظةةةةةةةةت أعمةةةةةةةةى قةةةةةةةةيؼ  (2العيشةةةةةةةة رقةةةةةةةةؼ )
ــــــــــة رقــــــــــع ) يمييةةةةةةةةةةا، %( 1:61:بــــــــــػلى إســــــــــتخ/قصغ ) ــــــــــع ) يمييةةةةةةةةةةا(، 7العيش ــــــــــة رق (، 5العيش

ـــــــع ) يمييةةةةةةةا ـــــــع )ثةةةةةةةؼ ا(، 8العيشـــــــة رق ـــــــة رق السشتجـــــــة مـــــــغ  (2العيشةةةةةةةة رقةةةةةةةؼ )وأخيةةةةةةةخاً (، 0لعيش
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ــــــــــػلى إســــــــــتخ/ديخمداكذ ) قةةةةةةةةةةيؼ لشفاذيةةةةةةةةةةة  أعظةةةةةةةةةةت أقةةةةةةةةةةل%(  1:: 61قســــــــــاش مخمــــــــــػط ب
 . اليؾاء

مخمــــــــػط بـــــــػلى إســـــــتخ/قصغ بستغيخاتيــــــــا مـــــــغ قســـــــاش السشتجـــــــة  (2تسيةةةةةةةدت العيشةةةةةةةو رقةةةةةةةةؼ ) 
ـــــــــــات السدـــــــــــتخجمة تحـــــــــــت البحـــــــــــث، ولأن نفاذيـــــــــــة  ـــــــــــة، عـــــــــــغ مثیلاتيـــــــــــا مـــــــــــغ العيش السختمف

ج مــــــــجي الخاحــــــــة اليــــــــػاء مــــــــغ أىــــــــع الخرــــــــائز التــــــــي تــــــــؤثخ بذــــــــكل مباشــــــــخ فــــــــي تحجيــــــــ
ــــــــــــذ  الحخاريــــــــــــة، يجعميــــــــــــا أندــــــــــــب العيشــــــــــــات تحــــــــــــت البحــــــــــــث تحكیقــــــــــــاً لستصمبــــــــــــات السلاب

لخمـــــــــط القصـــــــــغ مــــــــــع البػلیدـــــــــتخ مســـــــــا ســــــــــاعج عمـــــــــى تحدــــــــــيغ  قةةةةةةةةةج يكةةةةةةةةةةؾن الخياضـــــــــیة، 
ـــــــــي السشدـــــــــػجات مـــــــــغ القصـــــــــغ  الأقسذـــــــــة السشتجـــــــــة وإكدـــــــــابيا خـــــــــػاص ججيـــــــــجة لا تتـــــــــػفخ ف

بالإضــــــــــــافة لسػاصــــــــــــفة  أو البػلیدــــــــــــتخ بسفخدىســــــــــــا، ويــــــــــــشعكذ ذلــــــــــــظ عمــــــــــــى كفــــــــــــاءة الأداء
  السشتج الشيائي ليا.

للأقسذة السشتجة تحت  عمى خاصية نفاذية اليؾاءتأثيخ إختلاف متغيخات الجراسة  تبيؽ أيزا
دراسة )بدسة  ويتفق ذلػ مع ما أكجتوالبحث لاختلاف الخامة والخػاص التشفيحية لكل عيشة، 

، ومع ما عمى السدامیة ونفاذية اليػاءأن التخكيب البشائى يؤثخ م( 6266، رنا محبؾب ،الجحجلى
أن عسمیة خمط الألیاف ليا تأثيخ عمى إختلاف ( م6209،الشحخاوى دراسة )الديجه أكجتو 

أن ىشاك علاقة  (Ehab Shirazi, et al.,2018)دراسة ، أيزا الخػاص الػضیفیة لمسشتج
أن  م(6208دراسة فخيال سمؾم )ومع  مباشخة بيغ كثافة الخيػط، سسظ الشدیج ونفاذية اليػاء

إختلاف خػاص أداء الأقسذة يعتسج عمى نػع الألیاف وحجع السدامات بيغ الذعيخات، مسا 
 يشعكذ عمى كفاءة الأداء وخػاص تحقيق الخاحة الحخارية. 

 
 
 
 
 
 
 
 

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%87+%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A+%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF
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معامل الجؾدة لتأثيخ إختلاف متغيخات الجراسة )نؾع خامة المحسة، نسخة خيط المحسة، كثافة  -2
  ممجؼ/سؼ: خيط المحسة( عمي درجة الرلابة

(: الستؾسظات ومعامل الجؾدة  لتأثيخ اختلاف متغيخات الجراسة )نؾع خامة المحسة، نسخة خيط 7ججول )
 المحسة، كثافة خيط المحسة( عمي درجة الرلابة ممجؼ/سؼ

 نؾع خامة خيط المحسة العيشات
نسخة خيط 

 المحسة
كثافة خيط 

 الستؾسط المحسة
معامل 
 الجؾدة

تختيب 
 العيشات

 5 85.00 71.4 35 50/1 بؾليدتخ 1
 6 83.98 70.54 25 50/2 مخمؾط بؾليدتخ/ ليكخا 2
 1 100 84 23 30/1 قظؽ 3
 2 87.02 73.1 30 40/1 قظؽ 4
 Cool Max 50/1 22 72.3 86.07 4كؾل ماكذ  5
 dermizax 40/1 30 72.4 86.19 3ديخمداكذ 6

 
الجراسة )نؾع خامة المحسة، نسخة خيط المحسة، كثافة خيط  ( معامل الجؾدة  لتأثيخ اختلاف متغيخات2شكل )

 المحسة( عمي درجة الرلابة ممجؼ/سؼ
تبـــــــــايغ تـــــــــأثيخ إخــــــــــتلاف  الدةةةةةةةةةابقان (2( والذةةةةةةةةةكل )7يتزةةةةةةةةةح مةةةةةةةةةؽ نتةةةةةةةةةائج جةةةةةةةةةجول )

متغيــــــــخات الجراســـــــــة )نـــــــــػع خامـــــــــة المحســـــــــة، نســــــــخة خـــــــــیط المحســـــــــة، كثافـــــــــة خـــــــــیط المحســـــــــة( 
  :تختيب العيشات الشحؾ التالياحتل عمي درجة الرلابة ممجؼ/سؼ حيث 

ـــــــــــػلى مـــــــــــغ قســـــــــــاش  السشتجـــــــــــةأعمةةةةةةةةةةةى قةةةةةةةةةةةيؼ،  (2سةةةةةةةةةةةجمت العيشةةةةةةةةةةةة رقةةةةةةةةةةةؼ ) ـــــــــــػط ب مخم
(، 9العيشـــــــــــة رقـــــــــــع ) يمييةةةةةةةةةةةا(، 7العيشـــــــــــة رقـــــــــــع ) يمييةةةةةةةةةةةامـــــــــــغ  %(، 1:61:إســــــــــتخ/قصغ )

ــــــــة رقــــــــع ) يمييةةةةةةةةا ــــــــع ) يمييةةةةةةةةا(، 8العيش السشتجــــــــة ( 6العيشةةةةةةةةة رقةةةةةةةةؼ )وأقميةةةةةةةةؼ (، 0العيشــــــــة رق
 مخمػط بػلیدتخ/ لیكخا.مغ قساش 
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 بأقل معامل صلابة "خاصية سالبة" مخمؾط بؾليدتخ/ ليكخا السشتجة مؽ (6تسيدت العيشة رقؼ )
وبالتالى مشاسبتيا لستصمبات السلابذ الخياضیة للأقسذة الخخػه التى تعصي إحداس بالخاحة 
والسخونة والحخكة والسطيخ الجسالى السصمػب، بسا يشعكذ عمى كفاءة الأداء عغ مثیلاتيا مغ 

مخمؾط بؾلى مؽ قساش ( السشتجة 2بيشسا العيشة رقؼ)العيشات السدتخجمة تحت البحث، 
علاوة عمى أن خمط الميكخا تعصى إحداس مشخفس بالخاحة لديادة معامل الرلابو، إستخ/قظؽ 

خػاص الأقسذة السشتجو مشيا، وىػ ما يتفق مع دراسة  ساعج عمى تحديغمع البؾلى استخ 
كػن خمط المیكخا مع الخامات الأخخى يعصى خػاص متعجده م( 6260، أخخون،طعيسة)نجلاء 

مقاومة ، والتػبيخلمسشتج )السصاشیة، قػة التحسل والستانة، والعسخ الاستيلاك، مقاومة الاحتكاك 
 والسخونة. ، الكخمذة، احتفاظ السلابذ بسطيخىا

لتشػع الخامات السرشػعة مشيا وبالتالي إختلاف عمي درجة الرلابة تأثيخ متغيخات البحث  تبيؽ
بدسة دراسة )تػصمت الیو ما خػاصيا تبعاً لمسػاصفات التشفيحية لكل عيشة، ويتفق ذلظ مع 

 عسخو،) دراسة م(6262)أحسج الذيخ، آخخون،،دراسة ،م(6266الجحجلى، رنا محبؾب ،
حيث إتفقػا عمى كػن معاييخ الخاحة تحجدىا  (،Yan Shen, 2010) م(،6209الميثي،

خرائز الشدیج، وأن ىشاك علاقة مباشخة بيغ كثافة الخيػط، ووزن الستخ السخبع، وبيغ سسظ 
 .معامل الرلابوو الشدیج 

معامةةةةةةل الجةةةةةةؾدة  لتةةةةةةةأثيخ اخةةةةةةتلاف متغيةةةةةةةخات الجراسةةةةةةة )نةةةةةةؾع خامةةةةةةةة المحسةةةةةةة، نسةةةةةةةخة  -2
 : TOGكثافة خيط المحسة( عمي العدل الحخاري  خيط المحسة،

(: الستؾسظات ومعامل الجؾدة  لتأثيخ اختلاف متغيخات الجراسة )نؾع خامة المحسة، نسخة خيط 8ججول )
 TOGالمحسة، كثافة خيط المحسة( عمي العدل الحخاري 

 نؾع خامة خيط المحسة العيشات
نسخة خيط 

 المحسة
كثافة خيط 

 الستؾسط المحسة
 معامل
 الجؾدة

تختيب 
 العيشات

 4 56.19 15.06 35 50/1 بؾليدتخ 1
 3 59.70 16 25 50/2 مخمؾط بؾليدتخ/ ليكخا 2
 5 49.63 13.3 23 30/1 قظؽ 3
 2 60.45 16.2 30 40/1 قظؽ 4
 Cool Max 50/1 22 8.1 30.22 6كؾل ماكذ  5
 dermizax 40/1 30 26.8 100 1ديخمداكذ 6

https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D9%85%D8%A9%D8%8C+%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82
http://demo.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%8C+%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88+%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
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(:معامل الجؾدة  لتأثيخ اختلاف متغيخات الجراسة )نؾع خامة المحسة، نسخة خيط المحسة، كثافة خيط 2شكل )

 TOGالمحسة( عمي العدل الحخاري 
ـــــــأثيخ اخـــــــتلاف عػامـــــــل الجراســـــــة  (2( والذةةةةةةةكل )8يتزةةةةةةةح مةةةةةةةؽ نتةةةةةةةائج جةةةةةةةجول ) ـــــــايغ ت تب

ــــــػع خامــــــة المحســــــة، نســــــخة خــــــیط المحســــــة، كثافــــــة خــــــیط المحســــــة(  الحةةةةةةخاري  عمةةةةةةي العةةةةةةدل)ن
TOG احتل تختيب العيشات عمي الشحؾ التالي:حيث 

 1:: 61مخمـــــــــــػط بــــــــــػلى إســـــــــــتخ/ديخمداكذ )السشتجــــــــــة مـــــــــــغ قســــــــــاش  (2العيشةةةةةةةةةةة رقةةةةةةةةةةةؼ )
ــــــــع ) يمييةةةةةةةةا ،لسعامــــــــل جــــــــػدة العــــــــدل الحــــــــخارى أعظةةةةةةةةت افزةةةةةةةةل الكةةةةةةةةيؼ %(  ــــــــة رق (، 7العيش

ـــــــــة رقـــــــــع ) يمييةةةةةةةةةا ـــــــــع ) يمييةةةةةةةةةا(، 0العيشـــــــــة رقـــــــــع ) يمييةةةةةةةةةا(، 5العيش أقميةةةةةةةةةؼ (، 6العيشـــــــــة رق
مخمــــــــــػط بــــــــــػلى إســــــــــتخ/كػل مــــــــــاكذ السشتجــــــــــة مــــــــــغ قســــــــــاش  (2العيشةةةةةةةةةةة رقةةةةةةةةةةؼ )كانةةةةةةةةةةت 

(81 :81 . ) % 
عمى باقى  مخمؾط بؾلى إستخ/ديخمداكذمؽ قساش  السشتجة (2بالتالى تتفؾق العيشة رقؼ )

الحى يعج مغ أىع الخػاص والتى تستاز بقجرتيا عمى العدل الحخارى، العيشات تحت البحث 
لمحفاظ عمى درجة حخارة الجدع ثابتة ، تحقيق الخاحة الحخاريةل السلابذ الخياضیةالسصمػبة في 

 فى الأجػاء السختمفة.
، عمى خاصية العدل الحخارى وجػد تأثيخ لإختلاف متغيخات الجراسة تحت البحث  كسا تبيؽ أيزا

عيشة،  للأقسذة السشتجة تحت البحث قج يكػن لإختلاف شبیعة الخامة والخػاص التشفيحية لكل
، طعيسةنجلاء ) م(6266أحسج ،دراسة )شيساء ويتفق ذلظ مع دراسة كلًا مغ 

ه )الديج ودراسة م(،6262)أحسج الذيخ، آخخون، م(،6260آخخون،
إختلاف خػاص أداء  حيث أكجوا جسیعياً أن م(،6208سمؾم،)فخيال ،م(6209الشحخاوى،

، وشبیعة الخامة معامل التغصیةالأقسذة وخاصة العدل الحخارى يعتسج عمى نػع الألیاف، 

http://demo.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C+%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B7%D8%B9%D9%8A%D9%85%D8%A9%D8%8C+%D9%86%D8%AC%D9%84%D8%A7%D8%A1+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D9%84%D9%82
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%87+%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A+%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%AD%D8%B1%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%8C+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF%D9%87+%D8%AE%D9%8A%D8%B1%D9%8A+%D8%B9%D9%81%D9%8A%D9%81%D9%8A+%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%AF
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السدتخجمة، وعمى ضخورة تحقيق خػاص الخاحة لمجدع لإتسام عسمیة التبخيج والتعخق دون ضيق 
 عامةً والسلابذ الخياضیة برفة خاصة.أو إجياد لمسلابذ 

معامل الجؾدة لتأثيخ اختلاف متغيخات الجراسة )نؾع خامة المحسة، نسخة خيط المحسة، كثافة  -7
 خيط المحسة( عمي مقاومة التؾبيخ :

(: الستؾسظات ومعامل الجؾدة  لتأثيخ اختلاف متغيخات الجراسة )نؾع خامة المحسة، نسخة خيط 9ججول )
 ة خيط المحسة( عمي مقاومة التؾبيخ المحسة، كثاف

نسخة خيط  نؾع خامة خيط المحسة العيشات
 المحسة

كثافة خيط 
 المحسة

معامل  الستؾسط
 الجؾدة

تختيب 
 العيشات

 4 81.40 3.5 35 50/1 بؾليدتخ 1
 3 93.02 4 25 50/2 مخمؾط بؾليدتخ/ ليكخا 2
 6 60.47 2.6 23 30/1 قظؽ 3
 5 67.44 2.9 30 40/1 قظؽ 4
 Cool Max 50/1 22 4.3 100 1كؾل ماكذ  5
 dermizax 40/1 30 4.19 97.44 2ديخمداكذ 6

 
(:معامل الجؾدة  لتأثيخ اختلاف متغيخات الجراسة )نؾع خامة المحسة، نسخة خيط المحسة، كثافة خيط 7شكل )

 المحسة( عمي مقاومة التؾبيخ
ــــــــــأثيخ اخــــــــــتلاف عػامــــــــــل   (7( والذةةةةةةةةةةكل )9يتزةةةةةةةةةةح مةةةةةةةةةةؽ نتةةةةةةةةةةائج جةةةةةةةةةةجول ) تبــــــــــايغ ت

عمةةةةةةةةةةي الجراســـــــــة )نــــــــــػع خامــــــــــة المحســــــــــة، نســـــــــخة خــــــــــیط المحســــــــــة، كثافــــــــــة خــــــــــیط المحســـــــــة( 
 حيث احتل تختيب العيشات الشحؾ التالي: مقاومة التؾبيخ 

 (2لرةةةةةةةةالح العيشةةةةةةةةة رقةةةةةةةةؼ )تسثةةةةةةةةل أفزةةةةةةةةل الكةةةةةةةةيؼ لسعامةةةةةةةةل جةةةةةةةةؾدة مقاومةةةةةةةةة التةةةةةةةةؾبيخ 
ــــــــــــػط بــــــــــــػلى إســــــــــــتخ/كػل مــــــــــــاكذ )السشتجــــــــــــة مــــــــــــغ قســــــــــــاش   يمييةةةةةةةةةةةةا، % ( 81: 81مخم
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ـــــــة رقـــــــع ) ـــــــة رقـــــــع ) يمييةةةةةةةا(، 9العيش ـــــــع ) يمييةةةةةةةا(، 5العيش العيشـــــــة رقـــــــع يمييةةةةةةةا (، 0العيشـــــــة رق
مخمـــــــــــػط بـــــــــــػلى إســـــــــــتخ/قصغ السشتجـــــــــــة مــــــــــغ قســـــــــــاش  (2وإخيةةةةةةةةةةةخاً العيشةةةةةةةةةةةة رقةةةةةةةةةةةؼ )(، 7)
(:1:61 . )% 

% (  81: 81مخمػط بػلى إستخ/كػل ماكذ )السشتجو مغ قساش  (2تفؾق العيشة رقؼ ) يخجع
مسا حدغ مغ  جرجة تػبيخ مشخفزةمشتجو مغ ألیاف السیكخوفيبخ التى مغ شأنيا تستاز بلكػنيا 

خػاص الأداء الػضیفي لعيشات الأقسذة السشتجة مشيا بسا يلاءم استخجاميا لمسلابذ الخياضیة 
وخاصة السطيخ الجسالى، بالإضافة لتأثيخ السػاصفة السدتخجمة لمسشتج الشيائي تحت البحث، 

( كػن مقاومة الأقسذة لمتػبيخ تختمف Yan Shen, 2010ع ما أكجتو دراسة)ويتفق ذلظ م
حدب نػع الخامة، شخيقة الغدل، ومقجار البخم لمخيػط، كحلظ التخكيب الشدجي، ونسخ الخيػط 

 السدتخجمة . 
، لخاصية مقاومة الأقسذة لمتؾبيخ وجػد تأثيخ لإختلاف متغيخات الجراسة تحت البحثكسا تبيؽ 
عدة م(، )0626أميخة سلامة،)م(، 6262آخخون ، شمبي، لبا) مع دراسة كلا مغ ويتفق ذلظ

 )م(،6209الميثي، عسخو) م(،6262م(، )أحسج الذيخ، آخخون،6262سالؼ، وآخخون،
أن عػامل التخكيب البشائى ليا تأثيخ بشدب أجسعػا م( 6202جييان عبجالحسيج، وآخخون ،

 متفاوتة عمى الخػاص الػضیفیة للأقسذة السشفحة، ومغ بيشيا مقاومة التػبيخ.
معامل الجؾدة  لتأثيخ اختلاف متغيخات الجراسة )نؾع خامة المحسة، نسخة خيط المحسة،  -8

 الاحتكاك )جاف(:كثافة خيط المحسة( عمي 
(: الستؾسظات ومعامل الجؾدة  لتأثيخ اختلاف متغيخات الجراسة )نؾع خامة المحسة، نسخة خيط 02ججول )

 المحسة، كثافة خيط المحسة( عمي الاحتكاك )جاف(

 نؾع خامة خيط المحسة العيشات
نسخة خيط 

 المحسة
كثافة خيط 

 المحسة
 الستؾسط

معامل 
 الجؾدة

تختيب 
 العيشات

 1 100 5 35 50/1 بؾليدتخ 1
 2 80 4 25 50/2 مخمؾط بؾليدتخ/ ليكخا 2
 2 80 4 23 30/1 قظؽ 3
 1 100 5 30 40/1 قظؽ 4
 Cool Max 50/1 22 5 100 1كؾل ماكذ  5
 dermizax 40/1 30 5 100 1ديخمداكذ 6

http://demo.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B4%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%8C+%D9%87%D8%A8%D8%A7+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
http://demo.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%8C+%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1+%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
http://demo.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%8C+%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1+%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
http://demo.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%8A%D8%AB%D9%8A%D8%8C+%D8%B9%D9%85%D8%B1%D9%88+%D8%AD%D9%85%D8%AF%D9%8A+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
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نسخة خيط المحسة، كثافة خيط (:معامل الجؾدة  لتأثيخ اختلاف متغيخات الجراسة )نؾع خامة المحسة، 8شكل )

 المحسة( عمي الاحتكاك )جاف(
تدـــــــــاوى تـــــــــأثيخ اخـــــــــتلاف عػامــــــــــل  (8( والذةةةةةةةةةكل )02يتزةةةةةةةةةح مةةةةةةةةةؽ نتةةةةةةةةةائج جةةةةةةةةةةجول )

الجراســـــــة وىــــــــي )نــــــــػع خامــــــــة المحســــــــة، نســــــــخة خـــــــیط المحســــــــة، كثافــــــــة خــــــــیط المحســــــــة( لحــــــــج 
  ،احتل تختيب العيشات عمي الشحؾ التالي:كبيخ عمي خاصیة الاحتكاك )جاف(

ـــــــــات رقـــــــــع ) تدةةةةةةةةةاوت ـــــــــة رقـــــــــع )0العيش ـــــــــع )7( مـــــــــع العيش ( كـــــــــأعمى قـــــــــیع 9(، رقـــــــــع )8(، رق
مـــــــــع  بالتدةةةةةةةةةاوي (، 5العيشـــــــــة رقــــــــع )يمييةةةةةةةةةا لسعامــــــــل الجـــــــــػدة عمــــــــي الاحتكـــــــــاك )جــــــــاف(، 

ـــــــع ) ـــــــة رق ـــــــى  خاصـــــــیة  مسةةةةةةةا يذةةةةةةةيخ لعةةةةةةةجم تةةةةةةةأثيخ الستغيةةةةةةةخات(، 6العيش تحـــــــت البحـــــــث عم
ـــــــــع ـــــــــیع رق ـــــــــل ق ـــــــــة لأق ـــــــــات السسثم ـــــــــارق بدـــــــــیط لمعيش ( مـــــــــع 6، 5)  الاحتكـــــــــاك الجـــــــــاف الا بف

 باقى العيشات تحت البحث.
معامل الجؾدة  لتأثيخ اختلاف متغيخات الجراسة )نؾع خامة المحسة، نسخة خيط المحسة،  -9

  كثافة خيط المحسة( عمي الاحتكاك )رطب(
(: الستؾسظات ومعامل الجؾدة  لتأثيخ اختلاف متغيخات الجراسة )نؾع خامة المحسة، نسخة خيط 00ججول )

 كثافة خيط المحسة( عمي الاحتكاك )رطب(المحسة، 

نسخة خيط  نؾع خامة خيط المحسة العيشات
 المحسة

كثافة خيط 
 المحسة

معامل  الستؾسط
 الجؾدة

تختيب 
 العيشات

 1 100 5 35 50/1 بؾليدتخ 1
 1 100 5 25 50/2 مخمؾط بؾليدتخ/ ليكخا 2
 2 80 4 23 30/1 قظؽ 3
 1 100 5 30 40/1 قظؽ 4
 Cool Max 50/1 22 5 100 1كؾل ماكذ  5
 dermizax 40/1 30 5 100 1ديخمداكذ 6
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(:معامل الجؾدة  لتأثيخ اختلاف متغيخات الجراسة )نؾع خامة المحسة، نسخة خيط المحسة، كثافة خيط 9شكل )

  المحسة( عمي الاحتكاك )رطب(
تدـــــــــاوى تـــــــــأثيخ اخـــــــــتلاف عػامــــــــــل  (9( والذةةةةةةةةةكل )00يتزةةةةةةةةةح مةةةةةةةةةؽ نتةةةةةةةةةائج جةةةةةةةةةةجول )

الجراســـــــة وىــــــــي )نــــــــػع خامــــــــة المحســــــــة، نســــــــخة خـــــــیط المحســــــــة، كثافــــــــة خــــــــیط المحســــــــة( لحــــــــج 
ـــــــي خاصـــــــیة  حيةةةةةةةث احتةةةةةةةل تختيةةةةةةةب العيشةةةةةةةات عمةةةةةةةي الشحةةةةةةةؾ  الاحتكةةةةةةةاك )رطةةةةةةةب(كبيـــــــخ عم

   التالي:
( 9( ، رقــــــــــع )8(، رقــــــــــع )7(، رقــــــــــع )5( مــــــــــع العيشــــــــــة رقــــــــــع )0العيشــــــــــات رقــــــــــع ) تدةةةةةةةةةةاوت

العيشةةةةةةةةة رقةةةةةةةةؼ  بيشسةةةةةةةةا سةةةةةةةةجمتدة عمـــــــي الاحتكــــــــاك )رشـــــــب(، كـــــــأعمى قــــــــیع لسعامـــــــل الجــــــــػ 
ـــــــخات تحـــــــت البحـــــــث تبةةةةةةةايؽ بأقةةةةةةةل معامةةةةةةةل جةةةةةةةؾدة (،2) ، مســـــــا يذـــــــيخ لعـــــــجم تـــــــأثيخ الستغي

ــــــــــیع  ــــــــــل ق ــــــــــة لاق ــــــــــارق بدــــــــــیط لمعيشــــــــــات السسثم عمــــــــــى  خاصــــــــــیة الاحتكــــــــــاك الخشــــــــــب الا بف
 ( مع باقى العيشات تحت البحث.6لمعيشة )

 :ندتخمص مؽ الشتائج الدابقة
خػاص الأقسذة تحت أنو عمي الخغع مغ وجػد فخوق بيغ الكیع السقارنة لسعاملات الجػدة ل 

الستغيخات )نػع خامة المحسة، نسخة خیط المحسة، كثافة خیط المحسة(، الا أنيع البحث فى ضػء 
 حققت مخمؾط بؾلى إستخ/ديخمداكذ( السشتجة مؽ قساش 2العيشة رقؼ) أن جسیعاً أشتخكػا في

أعصت أقل الشتائج فى سسظ بيشسا أفزل الشتائج فى العدل الحخاري، وقػه الذج فى إتجاه المحسو، 
 مخمؾط بؾلى إستخ/كؾل ماكذ( السشتجة مؽ قساش 2أما العيشة رقؼ )، القساش، نفاذية لميػاء

حققت أفزل الكیع لخػاص الاستصالة فى إتجاه المحسو، ومقاومة التػبيخ، وأعصت أقل الكیع 
ىي  مخمؾط بؾلى إستخ/قظؽ( السشتجة مؽ قساش 2العيشة رقؼ) كانت بيشسا، عدل الحخارى لم

، والأكثخ سسكاً ودرجة صلابة، والأقل قیساً لخػاص قػة الذج والاستصالة الأكثخ نفاذية لميػاء



 
 

- 860 - 
  م6262 أكتؾبخ – (62مدمدل العجد ) –الخابع العجد  –العاشخ السجمج 

 

 مجمة دراسات وبحؾث التخبية الشؾعية

 (0،2فى حيؽ كانت العيشات رقؼ )، بأقل درجو صلابة (6العيشة رقؼ )، وتسيدت ومقاومة التػبيخ
قل بالشدبة لجسیع الخػاص الستعمقة بتأثيخىا عمى فاعمیة الأداء السصمػب للأقسذة ىي الأ

الخياضیة، حيث أعصت أقل الكیع فى جسیع الخػاص السختبخة تحت البحث وبالتالى لاتحقق 
 .اليجف السصمػب

وإعصاء الأولػية لمخامات التي حققت أفزل  يجب الأخح في الاعتبار خلاصة تمػ الشتائجو
ئج كسا تع تػضیحيا وذلظ لزسان الحرػل عمي مشتج ممبدي رياضي يفي بالستصمبات الشتا

 الػضیفیة السصمػبة والسجسمة فیسا يمى :
تقييؼ الجؾدة الكمية"معامل الجؾدة" لإختبارات الخؾاص الظبيعية والسيكانيكية للأقسذة ثانياً:  

بعسل تقيیع لجػدة الخػاص الصبیعیة والسیكانیكیة قامت الباحثتيغ السشتجة )تحت الجراسة(: 
للأقسذة السشتجو تحت البحث، لاختیار أندب متغيخات الجراسة )نػع خامة المحسة، نسخة خیط 

متعجد السحاور لیعبخ  Radar Chartالمحسة، كثافة خیط المحسة( وذلظ باستخجام أشكال الخادار 
ة تحت البحث ) سسظ القساش)مع(، قػة الذج فى عغ تقيیع الجػدة الكمیة فى ضػء خػاص الأقسذ

.ث، 5/سع6%، نفاذية اليػاء سع011إتجاه المحسة )كجع(، ندبة الاستصالة فى إتجاه المحسة 
 -، مقاومة التػبيخ)درجو(، الاحتكاك )جافTOGدرجة الرلابة ممجع/سع، العدل الحخاري 

نة مئػية تتخاوح بيغ إلى قیع مقار رشب(، وذلظ بتحػيل نتائج قیاسات ىحه الخػاص 
%( حيث كانت الكیسة السقارنة الأكبخ ىى الأفزل مع الخػاص السختمفة تحت 011)صفخ:
 البحث.

 تقييؼ الجؾدة الكمية " معامل الجؾدة" للأقسذة السشتجة تحت البحث:
متغيخات ( نتائج معامل تقييؼ الجؾدة الكمية للإختبارات ككل للأقسذة السشتجة تحت البحث في ضؾء 06ججول )

 البحث

نت
عي

اى
م 

رق
 

 مىاصفاث خيط اىيحمت

سمل 

 اىقماش

قىة اىشذ 

فً إتجاه 

 اىيحمت

نسبت 

الاستطاىت 

فً إتجاه 

 اىيحمت

نفاريت 

 اىهىاء

درجت 

 اىصلابت

اىعزه 

 اىحرارٌ

مقاومت 

 اىتىبير

 الاحتناك

اىمساحت 

 اىمثاىيت

معامو 

نىع خامت خيط  اىجىدة

 اىيحمت

نمرة 

خيط 

 اىيحمت

مثافت 

خيط 

 ىيحمت

 رطب جاف

 77.26 695.37 100 100 81.40 56.19 85.00 33.26 73.78 97.56 68.18 35 50/1 بىىيستر 1

2 
مخيىط 

 بىىيستر/ ىينرا
50/2 25 90.91 89.43 85.99 46.03 83.98 59.70 93.02 80 100 729.06 81.01 

 78.71 708.43 80 80 60.47 49.63 100 100 70.59 67.75 100 23 30/1 قطن 3

 79.09 711.82 100 100 67.44 60.45 87.02 47.77 79.72 92.14 77.27 30 40/1 قطن 4

5 
مىه مامس 

Cool Max 
50/1 22 54.55 97.56 100 37.11 86.07 30.22 100 100 100 705.52 78.39 

6 
ديرمزامس

dermizax 
40/1 30 50.00 100 94.68 33.05 86.19 100 97.44 100 100 761.36 84.60 
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( نؾع 77.62( ومعامل الجؾدة )292.27(  بسداحة مثالية )0( معامل الجؾدة الكمية لمعيشة رقؼ )02شكل )

 ( )لحسة/سؼ(22(، و كثافة خيط لمحسة )22/0خامة المحسة )بؾليدتخ(، ونسخة خيط المحسة )

 
( نؾع 80.20( ومعامل الجؾدة )769.22بسداحة مثالية )(  6( معامل الجؾدة الكمية لمعيشة رقؼ )00شكل )

 ( )لحسة/سؼ(62(، و كثافة خيط لمحسة )22/6خامة المحسة )مخمؾط بؾليدتخ/ ليكخا(، ونسخة خيط المحسة )
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( نؾع 78.70( ومعامل الجؾدة )728.22(  بسداحة مثالية )2( معامل الجؾدة الكمية لمعيشة رقؼ )06شكل )

 ( )لحسة/سؼ(62(، و كثافة خيط لمحسة )22/0، ونسخة خيط المحسة )خامة المحسة )قظؽ(

 
( نؾع 79.29( ومعامل الجؾدة )700.86(  بسداحة مثالية )2( معامل الجؾدة الكمية لمعيشة رقؼ )02شكل )

 ( )لحسة/سؼ(22(، و كثافة خيط لمحسة )22/0خامة المحسة )قظؽ(، ونسخة خيط المحسة )
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( نؾع 78.29( ومعامل الجؾدة )722.26(  بسداحة مثالية )2الكمية لمعيشة رقؼ ) ( معامل الجؾدة02شكل )

( 66(، و كثافة خيط لمحسة )22/0(، ونسخة خيط المحسة )Cool Maxخامة المحسة )كؾل ماكذ 
 )لحسة/سؼ(

 
نؾع ( 82.22( ومعامل الجؾدة )720.22(  بسداحة مثالية )2( معامل الجؾدة الكمية لمعيشة رقؼ )02شكل )

 ( )لحسة/سؼ(22كثافة خيط لمحسة ) (، و22/0) (، ونسخة خيط المحسةdermizax)ديخمداكذ خامة المحسة
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 الدابقة يتزح ( 02، 02، 02، 06، 00، 02) الخادارية رقؼ والأشكال (06 (الججول مؽ
ــث بالشدبة أفزـــــل: أن يحقق بسا السقاســة  الخػاص لجسیع عيشات الأقسذة السشتجة تحت البحـ

قساش ( السشتجة مؽ 2ىى العيشة رقؼ ) أندب الخػاص الػضیفیة للاستخجام كسلابذ رياضیة
بسؾاصفات خامة خيط لحسة بؾلى إستخ/  %( 72: 22مخمؾط بؾلى إستخ/ ديخمداكذ )

( %82.22، بسعامل جؾدة )( حجفة/سؼ22( تخقيؼ انجميدي،)22/0ديخمداكذ، مؽ نسخة )
يمييا العيشة رقؼ ، لسعغؼ خؾاص الأقسذة السشتجة تحت البحثحيث أعيخت قيؼ بجرجات عالية 

 0.10;بسعامل جػدة)%(  01مخمػط بػلى إستخ/لیكخا بشدبة لیكخا )مغ قساش ( السشتجة 2)
بسػاصفات خامة  %( 022بؾلي إستخ)( السشتجة مؽ قساش 0العيشة رقؼ )بيشسا كانت  %(،

 العيشات أقل لحسة/ سع( 68خیط المحسة )( تخقیع إنجميدى، كثافة 81/0خیط لحسو مغ نسخة )
بسعامل جػدة  السقاسة الخػاص لجسیع السشتجة للأقسذة السشتجة تحت البحث بالشدبة

(::.59،)% 
لكػنيا مشتجة مغ ألیاف السیكخوفيبخ  ( عؽ مثيلاتيا مؽ العيشات2وقج يخجع تفؾق العيشو رقؼ ) 

بالاضافة لمخػاص الججيجة السكتدبة مغ الأداء،  والتى مغ شأنيا ساعجت عمى تحديغ خػاص
مسا أكدبيا لتأثيخات السػاصفة السدتخجمة لكل عيشو، خمط الألیاف، بالإضافة الجور الفعال ل
بسا يتلاءم مع  لا تتػافخ فى مثیلاتيا مغ العيشات تحت البحث، خػاص ججيجةو  مسيدات متصػرة

، ويتقق تجاه ما يتعامل معو مغ متغيخاتتبعاً لدمػك السشتج الشدجي  متصمبات السلابذ الخياضیة
م( )أميخة 6266أحسج ، شيساء  ،)م( 6262آخخون، شمبي، لباذلظ مع دراسة)

 آمال ) م(،6208م(،) فخيال سمؾم ،6262دراسة )أحسج الذيخ، آخخون،  (،م6260سلامة،
سات اجسعػا أن عػامل التخكيب البشائى تؤثخ فى إکداب الخامة الشدیجیة س م(6202، محسؾد

 وخػاص ججيجة تداىع فى رفع جػدتيا وتجعميا أکثخ مشاسبة للاستخجام الشيائي .
"مةةةةةةا تةةةةةةأثيخ إخةةةةةةتلاف نةةةةةةؾع : ثالثةةةةةةاً: الإجابةةةةةةة عةةةةةةؽ التدةةةةةةاؤل الأول والةةةةةةحي يةةةةةةشص عمةةةةةةي

 ؟خامةةةةةةةة خةةةةةةةيط المحسةةةةةةةة عمةةةةةةةى الخةةةةةةةؾاص الؾعيفيةةةةةةةة للأقسذةةةةةةةة السشتجةةةةةةةة تحةةةةةةةت البحةةةةةةةث
ــــــــــي حــــــــــجه بحدــــــــــاب  ــــــــــارات كــــــــــلا عم ــــــــــان بحدــــــــــاب معامــــــــــل الجــــــــــػدة للاختب قامــــــــــت الباحثت
السدـــــــاحة السثالیـــــــة ومعامــــــــل الجـــــــػدة الكمیـــــــة لكــــــــل عيشـــــــة فـــــــي ضــــــــػء الخـــــــػاص الػضیفیــــــــة 

ــــــــــي الجــــــــــجول ) ( الدــــــــــابق، 05للأقسذــــــــــة السشتجــــــــــة تحــــــــــت البحــــــــــث كســــــــــا ىــــــــــػ مػضــــــــــح ف
 ( التالي: 09والذكل )

http://demo.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%B4%D9%84%D8%A8%D9%8A%D8%8C+%D9%87%D8%A8%D8%A7+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
http://demo.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%8C+%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1+%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
http://demo.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%A8%D9%88+%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B7%D8%A7%D8%8C+%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A1+%D8%B5%D8%A7%D8%A8%D8%B1+%D8%B9%D8%A8%D8%AF%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B2%D9%8A%D8%B2
http://demo.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C+%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%8C+%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%8C+%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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  الخؾاص الظبيعية والسيكانيكية للأقسذة ( تأثيخ نؾع خامة خيط المحسة عمي02شكل )

نػع خامة خیط  إختلافتأثيخ  تبايؽ ( الدابقان02) والذكل (06 (الججوليتزح مؽ نتائج 
في  مسا يحقق صحة الفخض الأول لمجراسة المحسة عمي الخػاص الصبیعیة والسیكانیكیة للأقسذة

  التالي:كان عمي الشحؾ  ضؾء السداحة السثالية ومعامل الجؾدة
السقاســة  الخػاص لجسیع للأقسذة السشتجة تحت البحـــث بالشدبة نػع خامة لخیط المحسةأفزل 
( ومعامل 90.69:( بمغت قیسة السداحة السثالیة )dermizax)ديخمداكذلرالح خامة كانت 

فى حيؽ  %( 0.10;يمييا خامة )مخمػط بػلیدتخ/ لیكخا ( بسعامل جػده ) ،%(7.91;الجػدة )
)شيساء ، يتفق ذلظ مع دراسة(77.26عمى أقل بسعامل جؾده )حرمت خامة البؾلى إستخ 

م(، )سعجية إبخاليؼ 6208،) فخيال سمؾم ، م(6262)أحسج الذيخ، آخخون، م(6266سج ،أح
 آمال إلى أن إختلاف خػاص أداء الأقسذة يعتسج عمى نػع الألیاف، ومع دراسة) م(6222،

خيػط السیكخوفيبخ تعصى خػاص أفزل مغ خيػط البػلي إستخ السشتجة أن م( 6202، محسؾد
 مغ شعيخات مدتسخة.

ــــــأثيخ للإجابةةةةةةة عةةةةةةؽ التدةةةةةةاؤل الثةةةةةةانى مةةةةةةؽ أسةةةةةة مة البحةةةةةةث والةةةةةةحي يةةةةةةشص عمةةةةةةي : ""مــــــا ت
ــــــــــة للأقسذــــــــــة السشتجــــــــــة تحــــــــــت  ــــــــــى الخــــــــــػاص الػضیفی إخــــــــــتلاف نســــــــــخة خــــــــــیط المحســــــــــة عم
ــــــــــي حــــــــــجه  ــــــــــارات كــــــــــلا عم ــــــــــان بحدــــــــــاب معامــــــــــل الجــــــــــػدة للاختب البحــــــــــث؟ قامــــــــــت الباحثت
ــــــــي ضــــــــػء الخــــــــػاص  ــــــــة ومعامــــــــل الجــــــــػدة الكمیــــــــة لكــــــــل عيشــــــــة ف بحدــــــــاب السدــــــــاحة السثالی

( 05الجــــــــــجول ) الػضیفیــــــــــة للأقسذــــــــــة السشتجــــــــــة تحــــــــــت البحــــــــــث كســــــــــا ىــــــــــػ مػضــــــــــح فــــــــــي
 ( التالي: :0الدابق، والذكل )

http://demo.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C+%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://demo.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C+%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://demo.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C+%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%8C+%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://search.mandumah.com/Author/Home?author=%D9%85%D8%AD%D9%85%D9%88%D8%AF%D8%8C+%D8%A2%D9%85%D8%A7%D9%84+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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 ( تأثيخ نسخة خيط المحسة عمي الخؾاص الظبيعية والسيكانيكية للأقسذة07شكل )
نسخة خیط المحسة  إختلافتأثيخ  تبايؽ ( الدابقان07) والذكل (06 (الججوليتزح مؽ نتائج 

في ضؾء  الثانى لمبحث الفخضيؾضح صحة بسا  عمي الخػاص الصبیعیة والسیكانیكیة للأقسذة
للأقسذة  نسخة لخیط المحسةأفزل  كان عمي الشحؾ التالي: السداحة السثالية ومعامل الجؾدة

بمغت قیسة  (22/0)كانت لرالح نسخة السقاســة  الخػاص لجسیع السشتجة تحت البحـــث بالشدبة
( بسعامل جػده 81/5)يمييا نسخة  ،(7.91;( ومعامل الجػدة )90.69:السداحة السثالیة )

(،ويتفق 95.::عمى أقل بسعامل جػده ) (22/0)فى حيغ حرمت نسخة خیط المحسة  (0.10;)
)آمال  م(،6262م(،) عده سالؼ،وآخخون 6266أحسج ،)دراسة شيساء  دراسة  ذلظ مع
اتفقػا أن إختلاف نسخ الخيػط ليا تأثيخ عمى الخػاص الػضیفیة للأقسذة  م(6202، محسؾد

وزن الستخ السخبع، الدسظ، ندبة امتراص الساء، العدل الحخاري، خػاص السشفحة مغ بيشيا)
 اليػاء(.نفاذية 

: "ما تأثيخ إختلاف للإجابة عؽ التداؤل الثالث مؽ أس مة البحث والحي يشص عمي 
قامت الباحثتان  ؟كثافة خیط المحسة عمى الخػاص الػضیفیة للأقسذة السشتجة تحت البحث

بحداب معامل الجػدة للاختبارات كلا عمي حجه بحداب السداحة السثالیة ومعامل الجػدة الكمیة 
في ضػء الخػاص الػضیفیة للأقسذة السشتجة تحت البحث كسا ىػ مػضح في الججول  لكل عيشة

 ( التالي: ;0( الدابق، والذكل )05)

http://demo.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF%D8%8C+%D8%B4%D9%8A%D9%85%D8%A7%D8%A1+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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  ( تأثيخ كثافة خيط لمحسة عمي الخؾاص الظبيعية والسيكانيكية للأقسذة08شكل )

كثافة  إختلافتأثيخ  تبايؽ ( الدابقان08) والذكل (06 (الججوليتزح مؽ نتائج  
الثالث  بسا يؾضح صحة الفخضخیط المحسة عمي الخػاص الصبیعیة والسیكانیكیة للأقسذة 

 كان عمي الشحؾ التالي: في ضػء السداحة السثالیة ومعامل الجػدةلمبحث 
السقاســة كانت  الخػاص لجسیع للأقسذة السشتجة تحت البحـــث بالشدبة كثافة لخیط المحسةأفزل  

لحسة/سع( 58يمييا كثافة خیط لحسو ) ،(7.91;بسعامل جػدة ) حجفة/سؼ(22)لرالح كثافة
عمى أقل معامل جػده  حجفة/سؼ(22)بيشسا حرمت كثافة خیط المحسة  (0.10;بسعامل جػده )

الديدي، )وججي  (،م6262لبا شمبي، آخخون ،)دراسة كلًا مغ ، ويتفق ذلظ مع (95.::)
جييان عبجالحسيج،  )(، م6209)عادل اليشجاوى، مخفت سميسان،، م(6266الحجيجي،عادل 

اتفقػا أن إختلاف كثافة المحسات ليا تأثيخ معشػى عمى الخػاص الػضیفیة م(، 6202وآخخون ،
 للأقسذة السشتجة.  

أفزل مؾاصفات لأقسذة السلابذ الخياضية السشتجة تحت البحث تتفق والخؾاص : الخلاصة
( السشتجة مؽ قساش مخمؾط 2رقؼ )الؾعيفية لمسشتج مؾضؾع الجراسة والستسثمة فى: العيشة 

%( بسؾاصفات خيط لحسة مؽ خامة مخمؾط بؾلى  72: 22بؾلى إستخ/ ديخمداكذ )
 (.%7.91;بسعامل جػدة )، ( حجفة/سؼ22ؼ انجميدي، )( تخقي22/0إستخ/ديخمداكذ، نسخة)

 
 

http://demo.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%8C+%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A+%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://demo.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%8C+%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A+%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://demo.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%8A%D8%B3%D9%8A%D8%8C+%D9%88%D8%AC%D8%AF%D9%8A+%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD+%D8%A7%D9%84%D8%AF%D9%8A%D9%86+%D8%A3%D8%AD%D9%85%D8%AF
http://demo.mandumah.com/Author/Home?author=%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%AF%D9%8A%D8%AF%D9%8A%D8%8C+%D8%B9%D8%A7%D8%AF%D9%84+%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
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 التؾصيات : 
بسجال إنتاج السلابذ الخياضیة الستصػرة، لتتساشى  الإىتسام بديادة الأبحاث الخاصة -0

  .لتفي بستصمبات الاستخجام وربط تصبیقاتيا بالرشاعة والإتجاىات العالسیة الحجيثة،
الحكیة في تحديغ خػاص الأداء الػضیفي للأقسذة الاستفادة مغ التصػرات الحجيثة للألیاف  -6

 السلابذ الخياضیة. في مجال
تصػيخ إستخجام الألیاف متشالیة الجقة لتػفيخ ملابذ رياضیة ذات خرائز أداء عالیة  -2

 بأقل التكالیف لديادة قیستيا التشافدیة.
رياضیة لسا  الاستفادة مغ الیاف البػلي استخ السرشعة بتقشیة السیكخوفيبخ في عسل ملابذ -2

 تتسيد بو مغ خرائز تفػق الیاف البػلي استخ السدتسخة.
شخح السديج مغ السػاصفات الكیاسیة للأقسذة بستغيخات بشائیة متشػعة لسا ليا مغ تأثيخ عمى  -2

 خػاص الأداء.
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